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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz
wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej
nity, nitonakretki

SPIS TRESCI

DIN ISO PN Opis Strona
1 2339 85020 Kotek sprezysty 4
7 2338 85021 Kotek walcowy 5
84 1207 82215 Wkret z tbem walcowym, nacigcie ptaskie 6
85 1580 82219 Wkret z tbem walcowym, nacigcie ptaskie 7
93 82021 Podkiadka odginana 8
94 1234 82001 Zawleczka 9
95 82504 Wkret do drewna z tbem soczewkowym, nacigcie ptaskie 10
96 82505 Wkret do drewna z tbem kulistym, naciecie ptaskie 11
97 82503 Wkret do drewna z tbem stozkowym, nacigcie ptaskie 12
125 7089 82006 Podkiadka ptaska FORMA B 13
127 82008 Podkladka sprezysta FORMA B 14
128 Podktadka sprgzysta FORMA A i FORMA B 15
137 82037, 82038 Podkladka podatna FORMA A i FORMA B 16
315 82439 Nakretka skrzydetkowa 17
316 82436 Sruba skrzydetkowa 18
417 7435 82276 Wkret dociskowy z czopem walcowym, nacigcie plaskie 19
427 2342 82271 Wkret dociskowy z koncem ptaskim, naciecie ptaskie 20
431 Nakretka rurowa 21
436 82010 Podktadka kwadratowa 21
438 7436 82274 Wkret dociskowy z koncem wglebionym, nacigcie plaskie 22
439 4035 82153 Nakretka szesciokatna niska FORMA B 23,24
444 82425 Sruba oczkowa FORMA B 25
462 82016 Podkiadka odginana z noskiem wewngtrznym 26
463 82022 Podktadka odginana dwutapkowa 27
471 85111 PierScien zabezpieczajacy zewnetrzny 28
472 85111 Pierscien zabezpieczajacy wewnetrzny 29, 30
546 82463 Nakretka okragta z nacigciem 30
551 4766 82272 Wkret dociskowy z koncem ptaskim, z nacigciem ptaskim 31
553 7434 82273 Wkret dociskowy z koncem stozkowym, naciecie plaskie 32
557 82151 Nakretka kwadratowa 33
562 82151 Nakretka kwadratowa niska 33
571 82501 Wkret do drewna z tbem szesciokatnym 34
580 3266 82472 Sruba z uchem 35
582 Nakretka z uchem 35
603 8677 82406 Sruba zamkowa 36
763 Lancuch 37
766 Lancuch 37
910 Korek walcowy z tbem szesciokatnym 38
912 4762 82302 Sruba imbusowa 39
913 4026 82314 Wkret dociskowy z koficem ptaskim, z gniazdem szeSciokatnym 40
914 4027 82315 Wkret dociskowy z konicem stozkowym, z gniazdem szeSciokatnym 41
915 4028 82316 Wkret dociskowy z koncem walcowym, z gniazdem szesciokatnym 42
916 4029 82317 Wkret dociskowy z koncem wglebionym, z gniazdem szesciokatnym 43
917 82182 Nakretka szesciokatna niska ,,$lepa” 44
928 82182 Nakretka kwadratowa do zgrzewania 45
929 82169 Nakretka szesciokatna do zgrzewania 45
931 4014 82101 Sruba z tbem sze$ciokatnym, z gwintem niepetnym 46
933 4017 82105 Sruba z tbem szesciokatnym, z gwintem na catej dtugosci 47
934 4032 82144 Nakretka sze$ciokatna 48
935 7035 82148 Nakretka koronowa 49
937 82159 Nakretka koronowa niska 49
938 82125 Sruba dwustronna ~ 1 50
939 82131 Sruba dwustronna ~ 1,25d 51
963 2009 82207 Wkret z bem stozkowym, nacigcie plaskie 52
964 2010 82211 Wkret z tbem soczewkowym, nacigcie plaskie 53
965 7046 82208 Wkret z tbem stozkowym, z gniazdem krzyzowym 54
966 7047 82212 Wkret z tbem soczewkowym, z gniazdem krzyzowym 55
975 Pret gwintowany 56
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz
wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej

nity, nitonakretki

SPIS TRESCI

DIN

980

982

985

986

1471
1472
1473
1474
1476
1481
1587
3017
6330
6331
6334
6796
6797
6798
6799
6885
6912
6921
6923

7500
7504
7504
7504

7967
7971
7972
7973
7976
7981
7982
7983
7984
7985
7991
7995
7996
7997
9021
11024
32501
80701
80704

ISO
7042

8744
8745
8740
8741
8746
8752

4162
4161
7380

1481
1482
1483
1479
7049
7050
7051

7045

7093

PN

82176
82175
82217

85025

85024
85026
82981
85023
82181

61272
61272

82024, 82023

85112

82247
82168

83106
83102
83104
83101
83116
83114
83115

82202

82504
82505
82503
82030

Opis

Nakretka samozabezpieczajaca z gwintem odksztatconym
Nakretka samozabezpieczajaca z wktadem poliamidowym (wysoka)
Nakretka samozabezpieczajaca z wkltadem poliamidowym
Nakretka samozabezpieczajaca - kotpakowa

Kotek sprezysty z karbami zbieznymi na calej dtugosci

Kotek sprezysty z karbami zbieznymi na potowie dtugosci
Kotek sprezysty z karbami na catej dlugosci

Kotek sprezysty z karbami zbieznymi na potowie dtugosci
Nitokotek z tbem kulistym

Kotek sprezysty gtadki

Nakretka szesciokatna kotpakowa

Opaska zaciskowa

Nakretka szesciokatna wysoka 1,5d FORMA B

Nakretka szesciokatna wysoka 1,5d z kolnierzem

Nakretka szes$ciokatna wysoka 3d

Podktadka talerzowa

Podktadka zagbkowana FORMA A i FORMA ]

Podkiadka zabkowana FORMA A ,FORMA J i FORMA V
Pierécien zabezpieczajacy do watow

Wpust pryzmatyczny

Sruba z tbem imbusowym niskim

Sruba z tbem szesciokatnym z koierzem

Nakretka szesciokatna z kolierzem

Wkret z tbem kulistym z gniazdem sze$ciokatnym

Sruba wygniatajaca gwint do gwintu metrycznego FORMA C, FORMA M
Wkret samowiercacy do aluminium FORMA N i FORMA P
Wkret samowiercacy do aluminium FORMA K

Wkret samowiercacy do stali FORMA K

Podktadka EPDM

Nakretka zabezpieczajaca

Blachowkret z tbem walcowym, z nacigciem ptaskim
Blachowkret z tbem stozkowym, z nacigciem ptaskim
Blachowkret z tbem soczewkowym, z nacigciem ptaskim
Blachowkret z tbem sze$ciokatnym

Blachowkret z tbem walcowym, z gniazdem krzyzowym
Blachowkret z tbem stozkowym, z gniazdem krzyzowym
Blachowkret z tbem soczewkowym, z gniazdem krzyzowym
Sruba z tbem walcowym niskim, z gniazdem szesciokatnym
Wkret z tbem walcowym, z gniazdem krzyzowym

Wkret z bem stozkowym, z gniazdem sze$ciokatnym

Wkret do drewna z tbem soczewkowym, z gniazdem krzyzowym
Wkret do drewna z tbem kulistym, z gniazdem krzyzowym
Wkret do drewna z tbem stozkowym, z gniazdem krzyzowym
Podktadka szeroka 3d

Zatyczka sprezysta

Kotek do zgrzewania, z gwintem zewng¢trznym

Nakretka dociskowa

Nakretka patagkowa

Lina konstrukcyjna 1 x 19

Lina konstrukcyjna 7 x 7

Lina konstrukcyjna 7 x 19

Lina konstrukcyjna 7 x 7 w powloce PCV

Wkret do drewna z tbem walcowym, z gniazdem krzyzowym
Wkret do drewna z tbem soczewkowym, z gniazdem krzyzowym
Wkret do drewna z tbem stozkowym, z gniazdem krzyzowym
Blachowkret z tbem walcowym, z gniazdem szesciokatnym
Sruba fasadowa z podktadka EPDM

Wkret do metalu z tbem grzybkowym, z nacigciem ptaskim

Strona

57
57
58
59
59
60
61
62
62
63
64
65
66
66
67
67
68
69
70
71
72
73
73
74
75
76
77
78
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
94
95
95
96
96
97
97
98
99
100
101
102
103
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz
wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej
nity, nitonakretki

150 8001 ACO1E
ams

DIN 1 —1SO 2339 - PN 85020 A2/A4

Norma Materiat

Kotek stozkowy i .- S e 2
]

¢ 012 | 02 025 03 04 05 | 063 08 | .0 12

20
22
24
26
28
30
32
36
40
45
50
55
60
70
80
920

100

|:| - brak w podstawowej ofercie A2 - tylko A2

% Wyroby ztaczne ze stali kwasood pornej ¥
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz
wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej

150 3001 TR
nity, nitonakretki g
DIN 7 - 1ISO 2338 — PN 85021 A2/A4
Norma Materiat
Kotek walcowy & n} N e
AL | -
c 0,15 0,23 0,3 0,4 0,45 0,6 0,75 0,9 1,2 1,5 1,8 2,0 2,5 3,0
r 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 20,0
d 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 14 16 20
13 A | |
4 I
5 I N N N
6 I I N N N
8 -t r 1ttt |
10 -t r r 1t * [ [ |
12 - r r r t * [ [ |
14 - r r +r r +t * [ 1 |
16 -t +r r +r ++ r 1 { ;[ |
18 -t +r r +r ++ +r 1 { ;[ |
20 ! r +r r r + r 1 { ;[ |
24 - 1+ r +r 1+ + [ [ |
28 ! 4 | ! r rr 1 ‘] |
30 | | | I I N I A N
32 ! J [ ! r r rr 1 [ [ |
36 [ [ ]
40
45
50
55
60
70
80
90
100
120

|:| - brak w podstawowej ofercie A2 - tylko A2 A4 - tylko A4

% Wyroby ztaczne ze stali kwasood pornej ¥
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz
wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej

nity, nitonakretki
DIN 84 — ISO 1207 — PN 82215 A2/A4
Norma Materiat
Wkret z fbem walcowym, iFa i
naciecie plaskie i }
— k
n 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 0,8 1,0 1,2 1,2 1,6 2,0 2,5
k 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 1,3 1,5 1,6 1,7 2,0 2,4 2,6 33 3,9 5,0 6,0

dk 2,0 2,3 2,6 3,0 34 38 44 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0 8,5 10,0 13,0 16,0

M M M M M M M M M M M M M M M M

d 1 12 14 1,6 17 2 23 25 26 3 35 4 5 6 8 10
waga 100szt./kg
12 RGeS e
30M A2 A2 A2 A2 0016 0024 0027 0034 0047
4 A2 A2 A2 009 0018 0027 0030 0037 005l 00
5 A2 A2 A2 0010 A2 0020 0029 0033 0040 0056 0079 0l
6 A2 A2 A2 0012 0022 0031 0036 004 0060 0084 012 021 034

8§ A2 A2 A2 0014 0025 0037 0042 0050 0069 010 013 02 036

10 A2 A2 0016 A2 0029 0042 0048 0057 0078 011 015 026 039 078
12 A2 0018 10033 0047 0054 0063 0087 012 016 028 043 085
14 0037 10,060 10,096 018 031 046 091 A2
16 10,040 0,057 0066 0076 0,0 014 019 033 050 098 1,66
18 0044 0072 011 A2 021 035 053 104
20 10048 0,067 0078 009 002 017 022 038 057 1,10 18
22 013 A2 024 040 060 117
25 014 020 026 044 066 126 211
28 047 071

30 017 023 030 050 074 142 236
35 019 026 034 056 08 158 261
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100

- brak w podstawowej ofercie A2 - tylko A2

% Wyroby ztaczne ze stali kwasoodpornej ¥
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz
wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej

nity, nitonakretki AT '
DIN 85 - ISO 1580 — PN 82219 A2/A4
Norma Materiat

Wkret z tbem walcowym,
naciecie plaskie

|

|

!

|

|
[— 0 —»

1,6 2 2,5 3 35
waga 100szt./kg

100

|| - brak w podstawowej ofercie AN - tylko A2

% Wyroby ztaczne ze stali kwasoodpornej ¥
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz
wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej
nity, nitonakretki

DIN 93 — PN 82021 A2/A4

Norma Materiat

Podktadka odginana

d1 dla waga

gwintu 100szt./kg b a2 ! s r

*3,2 M3 0,037 4,0 12,0 13,0 0,38 2,5
*3.7 M3,5 0,036 4,0 12,0 13,0 0,38 2,5
4,3 M 4 0,049 5,0 14,0 14,0 0,38 2,5
5,3 M5 0,10 6,0 17,0 16,0 0,5 2,5
6,4 M6 0,12 7,0 19,0 18,0 0,5 4,0
8,4 M8 0,23 8,0 22,0 20,0 0,75 4,0
10,5 M 10 0,31 10,0 26,0 22,0 0,75 4,0
13 M 12 0,60 12,0 30,0 28,0 1,0 6,0
15 M 14 0,70 12,0 33,0 28,0 1,0 10,0
17 M 16 0,85 15,0 36,0 32,0 1,0 10,0
19 M 18 1,10 18,0 40,0 36,0 1,0 10,0
21 M 20 1,10 18,0 42,0 36,0 1,0 10,0
23 M 22 1,48 20,0 50,0 42,0 1,0 10,0
25 M 24 1,42 20,0 50,0 42,0 1,0 10,0
28 M 27 3,10 23,0 58,0 48,0 1,6 10,0
31 M 30 3,63 26,0 63,0 52,0 1,6 16,0
34 M 33 4,20 28,0 68,0 56,0 1,6 16,0
37 M 36 5,13 30,0 75,0 60,0 1,6 16,0
40 M 39 5,97 32,0 82,0 64,0 1,6 16,0
*43 M35 6,95 35,0 88,0 70,0 1,6 16,0
*46 M 38 8,12 38,0 95,0 75,0 1,6 16,0
*50 M 40 8,90 40,0 100,0 80,0 1,6 16,0
*54 M 44 9,80 44,0 105,0 85,0 1,6 16,0

* - brak w podstawowej ofercie

% Wyroby ztaczne ze stali kwasoodpornej ¥
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz

wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej

nity, nitonakretki

AG 014
ams

DIN 94 — I1SO 1234 - PN 82001

Norma

A2/A4

Materiat

Zawleczka

a max

2,5

25 2,5

4,0

6,3

a min

1,25

1,25 1,25

b~

3,0

4,0 5,0

12,6

26,0

¢ min

10,3

21,7

€ max

2,0

3,6 4,6

11,8

15,0

19,0

24,8

d1

1,2

2,0 2,5

32 4,0

6,3

10,0

13,0

N QN A

8
10
12
14
16
18
20
22
25
28
32
36
40
45

50

56

waga 100szt./kg

63

71

80

920

100

112

125

140

|:| - brak w podstawowej ofercie

AN - tylko A2

% Wyroby ztaczne ze stali kwasoodpornej ¥
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz
wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej
nity, nitonakretki

AG 014
ams

DIN 95 - PN 82504 A2/A4

Norma Materiat

b > 0,6l

Wkret do drewna z tbem
soczewkowym, z nacieciem 80° 4, n — d]-
ptaskim

n 0,6 0,8 0,8 1,0 1,0 1,2 1,2 1,6 2,0 2,0
f~ 0,6 0,75 0,9 1,0 1,1 1,25 1,4 1,5 1,8 2,0
k 1,5 1,65 1,93 2,2 2,35 2,5 2,75 3,0 35 4,0
dk 4,7 5,6 6,5 7,5 8,3 9,2 10,2 11,0 12,5 14,5

d 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0 8,0
waga 100szt./kg

12
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
110
120

- brak w podstawowej ofercie A - tylko A2

% Wyroby ztaczne ze stali kwasoodpornej ¥
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz
wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej

nity, nitonakretki AT '
DIN 96 — PN 82505 A2/A4
Norma Materiat

b = 0,6l

Wkret do drewna z tbem kulistym,
z nacieciem plaskim dyn == |—

a

n 0,6 0,8 0,8 1,0 1,0 1,2 12 1,6 2,0 2,0
K 1,7 2,1 24 2.8 3,1 3,5 3.8 42 4.9 5.6
dk 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 14,0 16,0

d 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0 8,0
waga 100szt./kg
110
12
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
920
100
110
120

- brak w podstawowej ofercie AT - tylko A2

% Wyroby ztaczne ze stali kwasoodpornej ¥
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz
wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej

nity, nitonakretki AT '
DIN 97 — PN 82503 A2/A4
Norma Materiat

Wkret do drewna z tbem stozkowym, 0 =00
z nacieciem ptaskim 90 dnim [— af-
kT
n 0,6 0,8 0,8 1,0 1,0 1,2 1,2 1,6 2,0 2,0 2,5
k 1,5 1,65 1,93 2,2 2,35 2,5 2,75 3,0 3,5 4,0 5,0
dk 4,7 5,6 6,5 7,5 8,3 9,2 10,2 11,0 12,5 14,5 18,0
d 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0 8,0 10,0
I10
12
16
20
25
30
35
40
45
50 S 033 040
60 S04 06l 07518 19%
65 B . S LA
70 Cose ol ogr 12 2271
75 R EERIE R ER R
80 X 20 S [ ¥ S 7 |
90 oL 1e0 28
100 IS5 | |77 | i
110 I N T
120 I N T e
130 A o7
140 I N
150 I T

- brak w podstawowej ofercie _ - tylko A2

% Wyroby ztaczne ze stali kwasoodpornej ¥
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz .
wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej 508001 Acol4
nity, nitonakretki g

DIN 125 - 1SO 7089 — PN 82006 A2/A4

Norma Materiat

Podktadka ptaska

Forma A ! __l{h
dq
< — dg —_—

dl dla gwintu waga 100szt./kg d2 h
1,7 M 1,6 0,003 4,0 0,3
1,8 M 1,7 0,003 5,0 0,3
2,2 M2 0,004 5,0 0,3
2,5 M23 0,009 6,0 0,5
2,7 M25 0,009 6,0 0,5
2,8 M2,6 0,013 7,0 0,5
3,2 M3 0,012 7,0 0,5
3,7 M35 0,016 8,0 0,5
4,3 M4 0,031 9,0 0,8
5,3 M5 0,044 10,0 1,0
6,4 M6 0,100 12,0 1,6
7,4 M7 0,104 14,0 1,6
8.4 M8 0,108 16,0 1,6
10,5 M 10 0,36 20,0 2,0
13,0 M 12 0,63 24,0 2,5
15,0 M 14 0,86 28,0 2,5
17,0 M 16 1,13 30,0 3,0
19,0 M 18 1,47 34,0 3,0
21,0 M 20 1,72 37,0 3,0
23,0 M 22 1,83 39,0 3,0
25,0 M 24 3,23 44,0 4,0
28,0 M 27 4,23 50,0 4,0
31,0 M 30 5,36 56,0 4,0
34,0 M 33 7,53 60,0 5,0
37,0 M 36 9,21 66,0 5,0
40,0 M 39 13,3 72,0 6,0
43,0 M 42 18,3 78,0 7,0
46,0 M 45 22,0 85,0 7,0
50,0 M 48 29,4 92,0 8,0
52,0 M 50 28,4 92,0 8,0
54,0 M52 33,0 98,0 8,0

% Wyroby ztaczne ze stali kwasoodpornej ¥
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz
wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej 1505001 ACO14
nity, nitonakretki

DIN 127 — PN 82008 A2/A4

Norma Materiat
Podktadka sprezysta
Forma B
d1 gv‘:::‘l " IO(V]VS’;%jkg a2 h min. b s
2,1 M 2 0,005 44 1,0 0,9 0,5
2,3 M 22 0,005 4,8 1,2 1,0 0,6
2,6 M 25 0,005 5,1 1,2 1,0 0,6
3,1 M 3 0,011 6,2 1,6 1,3 0,8
3,6 M 35 0,014 6,7 1,6 1,3 0,8
4,1 M 4 0,018 7,6 1,8 L5 0,9
5.1 M 5 0,035 9,2 2,4 1,8 1,2
6,1 M 6 0,07 11,8 3,2 2,5 1,6
7,1 M 7 A2 12,8 3,5 2,5 1,6
8,1 M 8 0,14 14,8 4,0 3,0 2,0
10,2 M 10 0,21 18,1 4.4 3,5 2,2
12,2 M 12 0,33 21,1 5,0 4,0 2,5
14,2 M 14 0,36 24,1 6,0 4,5 3,0
16,2 M 16 0,60 27,4 7,0 5,0 3,5
18,2 M 18 0,97 29,4 7,0 5,0 3,5
20,2 M 20 1,50 33,6 8,0 6,0 4,0
22,5 M 22 1,70 35,9 8,0 6,0 4,0
24,5 M 24 2,60 40,0 10,0 7,0 5,0
27,5 M 27 2,90 43,0 10,0 7,0 5,0
30,5 M 30 4,40 48,2 12,0 8,0 6,0
33,5 M 33 6,30 55,2 12,0 10,0 6,0
36,5 M 36 6,70 58,2 12,0 10,0 6,0
39,5 M 39 A2 61,2 12,0 10,0 6,0
42,5 M 42 A2 68,2 14,0 12,0 7,0
45,5 M 45 A2 71,2 14,0 12,0 7,0
49,0 M 48 A2 75,0 14,0 12,0 7,0

A2 - tylko A2

& Wyroby ziaczne ze stali kwasoodpornej Y
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz .
wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej 150 9001 ARG
nity, nitonakretki i

DIN 128 A2/A4

Norma Materiat

Podktadka sprezysta (wypukta)

Forma A
—| h
dla gwintu 1 Ozvsi%jkg d1 min d2 max h min. h max s b
A 2 0,003 2,1 4.4 0,7 0,9 0,5 0,9
A 23 0,004 2,4 4,9 0,9 1,1 0,6 1,0
A 25 0,006 2,6 5,1 0,9 1,1 0,6 1,0
A 2,6 0,007 2,7 5.2 0,9 1,1 0,6 1,0
A 3 0,009 3,1 6,2 1,1 1,3 0,7 1,3
A 3,5 0,010 3,6 6,7 1,1 1,3 0,7 1,3
A 4 0,015 4,1 7,6 1,2 1,4 0,8 1,4
A5 0,03 5.1 9,2 1,5 1,7 1,0 1,8
A 6 0,07 5,1 11,8 2,0 2,2 1,3 2,5
A 8 0,13 8,1 14,8 2,45 2,75 1,6 3,0
A10 0,21 10,2 18,1 2,85 3,15 1,8 3,5
A 12 0,32 12,2 21,1 3,35 3,65 2,1 4,0
A 14 0,48 14,2 24,1 3,9 43 2,4 49
Al6 0,70 16,2 27,4 4,5 5,1 2,8 5,0
A 18 0,78 18,2 29,4 4,5 5,1 2,8 5,0
A20 1,22 20,2 33,6 5,1 5,9 32 6,0
A 22 1,33 22,5 35,9 5,1 5,9 32 6,0
A 24 2,15 24,5 40,0 6,5 7,5 4,0 7,0
A27 2,37 27,5 43,0 6,5 7,5 4,0 7,0
A 30 4,25 30,5 48,2 9,5 10,5 6,0 8,0
A 36 6,80 36,5 58,2 10,3 11,3 6,0 10,0

Podktadka sprezysta (falista)
Forma B

f— O —>

dla gwintu 10::;%3@ d1 min d2 max h min. h max s b
B 4 0,020 4,1 7,6 1,2 1,4 0,8 1,4
B 5 0,029 5,1 9,2 1,5 1,7 1,0 1,8
B 6 0,032 6,1 11,8 2,0 2,2 1,3 2,5
B 8 0,076 8,2 14,9 2,45 2,75 1,6 3,0
B 10 0,20 10,2 18,1 2,85 3,15 1,8 3,5
B 12 0,30 12,2 21,1 3,35 3,65 2,1 4,0
B 16 0,60 16,2 27,4 4,5 5,1 2,8 5,0

% Wyroby ztaczne ze stali kwasoodpornej ¥
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz

wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej
nity, nitonakretki

1505001

DIN 137 — PN 82037- PN 82038

Norma

Forma A

Forma B

A2

Materiat

Podktadka podatna (wypukia)

Forma A

dla gwintu

1,2
1,4
1,7
2

2.3
2,6
3

3,5

>
£

di1

1,3
1,5
1.8
22
2,5
2.8
32
3,7
43
5,3
64
74
8,4
10,5

Podktadka podatna (falista)

Forma B

dla gwintu

waga
100szt./kg

0,017
0,016
0,019
0,029
0,032
0,070
0,076
0,20
0,30
0,55
0,60
0,78
0,84
1,19
1,45
2,11

d2

3,0
3,0
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
7,0
8,0
10,0
11,0
12,0
15,0
18,0

h min.

0.8
0,9
1,0
11
1.3
L5
1,5
2,1
2,5
3,0
32
33
3,7
3,9
4,1
47

h min.

0,35
0,4
0,45
0,5
0,5
0,55
0,65
0,7
0,8
0,9
1,1
1,2
1,7
2,0

o

;,——:;zﬁgﬁh

h max

0,7
0,8
0,9
1,0
1,0
1,1
1,3
1,4
1,6
1,8
2,2
24
3.4
4,0

h max

1,6
1,8
2,0
2,2
2,6
3,0
3,0
42
5,0
6,0
6,4
6,6
74
78
8,2
9.4

0,2
0,25
0,25

0,3

0,3

0,3

0,4

0,4

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,8

% Wyroby ztaczne ze stali kwasoodpornej ¥
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz
wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej

nity, nitonakretki

- )
1505001 AG 014
5

DIN 315 - PN 82439

Norma

A2/A4

Materiat

Nakretka skrzydetkowa, forma

P

o€

amerykanska
d
120—"

d d1 e h m g
M 3 7.8 18,5 8,8 3,0 2,0
M 4 7.8 18,5 8,8 3,0 2,0
M 5 9,5 22,0 10,5 4,0 2,6
M 6 11,9 16,8 12,9 49 3,0
M 8 13,5 30,3 14,8 5,4 3,3
M 10 153 353 17,3 6,3 4,0
M12 20,5 475 223 7,9 5,0
M 14 25,0 65,0 30,8 10,6 6,5
M 16 25,0 65,0 30,8 10,6 6,5
M 18 29,3 66,5 31,2 12,2 7,2
M 20 29,3 66,5 31,2 12,2 7.2

e
Nakretka skrzydetkowa i
h
d

d e h m g
M 4 18,0 8,5 3,2 1,7
M 5 24,0 11,0 4,0 2.3
M 6 30,0 15,0 5,0 2,7
M 8 36,0 18,0 6,5 3,6
M10 48,0 23,0 8,0 4,6
M 12 62,0 31,0 10,0 5,6
M 14 70,0 35,0 13,0 6,5
M 16 70,0 35,0 13,0 6,5
M 20 86,0 44,0 16,0 6,9

% Wyroby ztaczne ze stali kwasoodpornej ¥
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz

wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej

nity, nitonakretki P “&f;
DIN 316 — PN 82436 A2/A4
Norma Materiat

—— | ——»

Sruba skrzydetkowa, forma i
amerykanska : | g
T

h 8,8 10,5 10,5 12,9 14,8 17,3 22,3

e 18,5 22,0 22,0 26,8 30,3 35,3 47,5

m 2,9 2,9 4,1 5,1 5,6 6,8 9,0

d M M M M M M M

3 4 5 6 8 10 12

|| - brak w podstawowej ofercie AT - tylko A2 AT - tylko A4

h—sf—— | —»

Sruba skrzydetkowa 1

'
e || d
i
" Mile—
h min 8,5 11,0 15,0 18,0 23,0 31,0
e min 18,0 24,0 30,0 36,0 48,0 62,0
m min 32 4,0 5,0 6,5 8,0 10,0
d M M M M M M
4 5 6 8 10 12

|| -brak w podstawowej ofercie AT - tylko A2 AT - tylko A4

% Wyroby ztaczne ze stali kwasood pornej ¥
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz
wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej
nity, nitonakretki

150 9001

AG 014
ams

DIN 417 — ISO 7435 — PN 82276 A2/A4
Norma Materiat
90 do120°
Wkret dociskowy z czopem P e
walcowym, z nacieciem ptaskim i - ———— F f
\< —» Z |
|
n 0,4 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,6 2,0
z 1,25 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0
d1 15 2,0 2,5 3,5 4,0 55 7,0 8.5
d M M M M M M M M
2,5 3 4 5 6 8 10 12
waga 100szt./kg
13 0005 0009
4 0008 0013 o008
5
6
8
10
12
16
18
20
25
30
35
40

- brak w podstawowej ofercie A2 - tylko A2

% Wyroby ztaczne ze stali kwasoodpornej ¥
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz 5 s
wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej 1505001 AC 014
nity, nitonakretki gl

DIN 427 — 1SO 2342 - PN 82271 A2/A4

Norma Materiat
. . tﬁ 90 do 120° Zakonczenie gwintu
Wkret dociskowy z kornicem g, DIN 7ok
ptaskim, naciecie ptaskie n.T_—ﬂa-}Z AAAAAAAAA e
e B
R4 e
Dy | ——
b 3,6 4,8 6,0 7,2 9,6 12,0
n 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,6
t min 0,8 1,12 1,28 1,6 2,0 2,4
t max 1,05 1,42 1,63 2,0 2,5 3,0
d M M M M M M
3 4 5 6 8 10
waga 100szt./kg
16
8
10
12
16
20
25
30
35
40

% Wyroby ztaczne ze stali kwasoodpornej ¥
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz
wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej

nity, nitonakretki

DIN 431

Norma

A2/A4

Materiat

Nakretka rurowa

Typoszereg
od G1/8 do G4.

d waga 100szt./kg s max e min m min
G1/8 1,16 19,0 20,88 6,0
G1/4 1,42 22,0 23,91 6,0
G3/8 2,61 27,0 29,56 7,0
G1/2 3,64 32,0 35,03 8,0
G5/8 3,10 32,0 35,03 8,0
G 3/4 4,36 36,0 39,55 9,0
G7/8 5,40 41,0 4520 9,0
G1 8,13 46,0 50,85 10,0
G11/4 11,7 55,0 60,79 11,0
G112 13,4 60,0 66,44 12,0
G2 27,7 75,0 82,60 13,0

Norma Materiat
|
Podkiadka kwadratowa
F e i d a
i
—— g —— 4—h
wymiar waga 100szt./kg d a h
M 10 2,0 11,0 30,0 3,0
M12 4.6 13,5 40,0 4,0
M 16 8,9 17,5 50,0 5,0
M 20 13,0 22,0 60,0 5,0
M 22 20,9 24,0 70,0 6,0
M 24 28,0 26,0 80,0 6,0

& Wyroby ziaczne ze stali kwasoodpornej Y
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz
wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej
nity, nitonakretki

150 9001

AG 014
ams

DIN 438 — ISO 7436 — PN 82274

A2/A4

Norma Materiat
8
Wkret dociskowy z koinicem t-—é 5
wglebionym, z nacieciem N :/(
ptaskim d] & B S S
e .
Uk—
n 0,4 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,6 2,0
t min 0,72 0,8 1,12 1,28 1,6 2,0 2,4 2,8
dz max 1,2 1,4 2,0 2,5 3,0 5,0 6,0 8,0
d M M M M M M M M
2,5 3 4 5 6 8 10 12

waga 100szt./kg

- brak w podstawowej ofercie AL - tylko Al

% Wyroby ztaczne ze stali kwasoodpornej ¥
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz
wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej

nity, nitonakretki

DIN 439 — 1SO 4035 - PN 82153

Norma

A2/A4

Materiat

Nakretka szesciokatna niska

Forma B

BM 1,6
BM 2,0
BM 23
BM 2.5
BM 2.6
BM 3
BM 4
BM 5
BM 6
BM 8§
BM 10
BM 12
BM 14
BM 16
BM 18
BM 20
BM 22
BM 24
BM 27
BM 30
BM 33
BM 36
BM 39
BM 42
BM 45
BM 48

waga 100szt./kg

0,006
0,011
0,013
0,022
0,027
0,029
0,057
0,083
0,16
0,32
0,72
1,04
1,59
2,05
2,96
4,00
4,83
6,95
10,1
13,9
18,3
24,4
31,6
40,3
50,0
61,7

32
4,0
4,5
5,0
5,0
5,5
7,0
8,0
10,0
13,0
17,0
19,0
22,0
24,0
27,0
30,0
32,0
36,0
41,0
46,0
50,0
55,0
60,0
65,0
70,0
75,0

90° do 120°

1,0
1,2
1,2
1,6
1,6
1,8
2,2
2,7
32
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
12,0
13,5
15,0
16,5
18,0
19,5
21,0
22,5
24,0

15°do 30°

e min

3,48
438
52
5,51
5.8
6,08
7,74
8,87
11,05
14,38
18,9
21,1
24,49
26,75
30,14
33,53
35,72
39,98
45,63
51,28
55,8
61,31
66,96
72,61
78,26
83,91

% Wyroby ztaczne ze stali kwasoodpornej ¥
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz

wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej

nity, nitonakretki

- 4
1505001 AG 014
ams

DIN 439 — 1SO 4035 - PN 82153

Norma

A2/A4

Materiat

Nakretka szesciokatna niska
Forma B

d

BM 8x0,75
BM 8x1
BM10x1
BM 10 x 1,25
BM12x1
BM 12 x 1,25
BM12x1,5
BM 14 x 1,5
BM 16 x 1,25
BM16x 1,5
BM 18 x 1,5
BM 20 x 1,5
BM 20 x 2
BM 22x1,5
BM 22 x 2
BM 24 x 1,5
BM 24 x 2
BM 27 x 1,5
BM27x2
BM 30 x 1,5
BM 30 x 2
BM 33 x 2

13,0
13,0
17,0
17,0
19,0
19,0
19,0
22,0
24,0
24,0
27,0
30,0
30,0
32,0
32,0
36,0
36,0
41,0
41,0
46,0
46,0
50,0

4,0
4,0
5,0
5,0
6,0
6,0
6,0
7,0
8,0
8,0
9,0
10,0
10,0
11,0
11,0
12,0
12,0
13,5
13,5
15,0
15,0
16,5

90° do 120°

15°do 30°

e min

14,38
14,38
18,90
18,90
21,10
21,10
21,10
24,49
26,75
26,75
30,14
33,53
33,53
35,72
35,72
39,98
39,98
45,63
45,63
51,28
51,28
55,80

% Wyroby ztaczne ze stali kwasoodpornej ¥
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz
wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej
nity, nitonakretki

150 9001 AG 014
ams

DIN 444 — PN 82425 A2/A4

Norma Materiat

Sruba oczkowa
Forma B

&
5"
N
t)
|
e o

b- <125 18,0 22,0 26,0 30,0 38,0 46,0 54,0
b- >125 - 28,0 32,0 36,0 44,0 52,0 60,0
d2 6,0 8,0 10,0 12,0 16,0 18,0 22,0
d3 14,0 18,0 20,0 25,0 32,0 40,0 45,0

s min 6,85 8,85 11,82 13,82 16,82 21,79 24,79

M M M M M M M

6 8 10 12 16 20 24
waga 100szt./kg

d1

130
35
40
45
50
55
60
65
70

80
90

100

110

120

130

140

150

- brak w podstawowej ofercie A2 - tylko A2

% Wyroby ztaczne ze stali kwasoodpornej ¥
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz
wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej
nity, nitonakretki

DIN 462 — PN 82016

Norma

A2/A4

Materiat

Podktadka odginana z noskiem

wewnetrznym

d d1

6 16,0

8 20,0
10 25,0
12 28,0
14 30,0
16 32,0
18 34,0
20 36,0
22 40,0
24 42,0
26 450
28 50,0
30 50,0
32 52,0
35 55,0
38 58,0
40 62,0

2,5
2,5
3,0
3,0
3,0
3,0
40
40
40
40
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0

o

3,9

5,9

74

93

11,4
13,5
15,4
17,5
19,5
21,6
23,5
25,5
27,5
29,6
32,6
353
373

3,0
3,0
4,0
5,0
5,0
5,0
6,0
6,0
6,0
6,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
8,0
8,0

0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,2
1,2

>

12

1,2
1,2

| -

% Wyroby ztaczne ze stali kwasoodpornej ¥
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz
wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej
nity, nitonakretki

DIN 463 — PN 82022 A2/A4

Norma Materiat

Podktadka odginana

dwutapkowa E
wymiar lozvszfjkg d1 bl 2 b s
M 4 0,033 43 14,0 6,5 5,0 0,38
M 5 0,055 53 16,0 8,0 6,0 0,5
M 6 0,08 6,4 18,0 9,0 7,0 0,5
M 8 0,17 8.4 20,0 11,0 8,0 0,75
M 10 0,25 10,5 22,0 13,0 10,0 0,75
M 12 0,44 13,0 28,0 15,0 12,0 1,0
M 14 0,51 15,0 28,0 16,0 12,0 1,0
M 16 0,63 17,0 32,0 18,0 15,0 1,0
M 18 0,82 19,0 36,0 20,0 18,0 1,0
M 20 0,90 21,0 36,0 21,0 18,0 1,0
M 22 1,00 23,0 42,0 23,0 20,0 1,0
M 24 1,20 25,0 42,0 25,0 20,0 1,0
M 27 2,53 28,0 48,0 29,0 23,0 1,6
M 30 3,14 31,0 52,0 32,0 26,0 1,6
M 33 3,56 34,0 56,0 34,0 28,0 1,6
M 36 4,25 37,0 60,0 38,0 30,0 1,6
M 39 4,97 40,0 64,0 41,0 32,0 1,6

% Wyroby ztaczne ze stali kwasoodpornej ¥
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz
wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej 1505001 ACO14
nity, nitonakretki

DIN 471 — PN 85111 1.4122

Norma Materiat

Pierscien zabezpieczajacy

zewnetrzny
d1 1 OI)VsZ%jkg d3 s a max b~ d5 min
A3 0,0017 2,7 04 1,9 0,8 1,0
A 4 0,0022 3,7 0.4 22 0,9 1,0
A S 0,0066 47 0,6 25 1,1 1,0
A6 0,0084 5.6 0,7 2,7 1,3 1,2
A7 0,0121 6,5 0,8 3,1 1.4 1,2
A8 0,016 74 0.8 32 15 12
A9 0,030 8.4 1,0 33 1,7 12
A 10 0,034 93 1,0 33 1.8 1,5
A1l 0,041 10,2 1,0 33 1,8 1,5
A 12 0,050 11,0 1,0 33 1.8 1,7
A 13 0,053 11,9 1,0 34 2,0 1,7
A 14 0,064 12,9 1,0 35 2,1 1,7
A 15 0,067 13,8 1,0 3,6 22 1,7
A 16 0,070 14,7 1,0 37 22 1,7
A 17 0,082 15,7 1,0 3.8 2,3 1,7
A 18 0,11 16,5 12 3,9 2.4 2,0
A19 0,12 17,5 12 3,9 2,5 2,0
A 20 0,13 18,5 12 4,0 2,6 2,0
A 21 0,14 19,5 12 4,1 2.7 2,0
A 22 0,15 20,5 12 42 2.8 2,0
A 23 0,16 21,4 12 43 2.9 2,0
A 24 0,18 222 12 4.4 3,0 2,0
A 25 0,19 232 12 4.4 3,0 2,0
A 26 0,20 242 12 45 3,1 2.0
A 27 0,24 25,1 12 4.6 3,1 2,0
A 28 0,29 25.9 1,5 47 32 2,0
A 29 0,32 26,9 L5 48 34 2,0
A 30 0,33 27.9 1,5 5,0 35 2,0
A 32 0,35 29.6 L5 5.2 3,6 2,5
A 34 0,38 31,5 1,5 54 3.8 2,5
A 35 0,40 322 1,5 5.6 39 2,5
A 36 0,50 332 1,75 5,6 4,0 2,5
A 38 0,56 352 1,75 5.8 42 2,5
A 39 0,58 36,0 1,75 5,9 43 25
A 40 0,60 36,5 1,75 6,0 4.4 2,5
A 42 0,62 38,5 1,75 6,5 45 2,5
A 45 0,75 41,5 1,75 6,7 47 2,5
A 48 0,79 445 1,75 6,9 5,0 2,5
A 50 1,02 45,8 2,0 6,9 5,1 25
A 55 1,14 50,8 2,0 72 54 2,5
A 60 1,29 55,8 2,5 74 5.8 2,5
A 65 1,82 60,8 2,5 7.8 6,3 3,0
A 70 2,20 65,5 2,5 8,1 6,6 3,0
A 75 2,46 70,5 2,5 8,4 7,0 3,0
A 80 2,73 74,5 2,5 8,6 74 3,0
A 85 3,64 79,5 3,0 8,7 7.8 3,5
A 90 4,45 84,5 3,0 8.8 8,2 3,5
A 95 4,90 89,5 3,0 9.4 8,6 35
A 100 5,37 94,5 3,0 9,6 9,0 3,5
A 105 8,00 98,0 4,0 9,9 93 3,5
A110 8,20 103,0 4,0 10,1 9,6 3,5
A 120 8,60 113,0 4,0 11,0 10,2 3,5

& Wyroby ziaczne ze stali kwasoodpornej Y
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz
wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej

nity, nitonakretki

1505001 AG 014

DIN 472 — PN 85111

1.4122

Norma Materiat
7
Pierscien zabezpieczajacy
_dy
wewnetrzny 4,5 300mm  dz25mm
U WP
X
ds ds
d1 1 O(VJVSz%jkg d3 s a max b~ d5 min
I 8 0,014 8,7 0,8 2,4 1,1 1,0
I 9 0,015 9,8 0,8 2,5 1,3 1,0
110 0,018 10,8 1,0 3.2 1,4 1,2
I11 0,031 11,8 1,0 33 1,5 1,2
I 12 0,037 13,0 1,0 3,4 1,7 1,7
I13 0,042 14,1 1,0 3,6 1,8 1,5
114 0,052 15,1 1,0 3,7 1,9 1,7
I15 0,056 16,2 1,0 3,7 2,0 1,7
116 0,060 17,3 1,0 3,8 2,0 1,7
I17 0,065 18,3 1,0 3,9 2,1 1,7
118 0,074 19,5 1,0 4,1 2,2 2,0
I19 0,083 20,5 1,0 4,1 2,2 2,0
120 0,09 21,5 1,0 4,2 2,3 2,0
I21 0,10 22,5 1,0 4,2 2,4 2,0
122 0,11 23,5 1,0 4,2 2,5 2,0
I23 0,13 24,5 1,2 4,3 2,5 2,0
124 0,14 25,9 1,2 44 2,6 2,0
I25 0,15 26,9 1,2 4,5 2,7 2,0
126 0,16 27,9 1,2 4,7 2,8 2,0
127 0,17 28,9 1,2 4,7 2,8 2,0
128 0,18 30,1 1,2 4,8 2,9 2,0
129 0,19 31,1 1,2 4,8 3,0 2,0
130 0,20 32,1 1,2 4,8 3,0 2,0
131 0,21 33,4 1,2 5,2 3,2 2,5
I32 0,22 34,4 1,2 5,4 3,2 2,5
I33 0,23 35,5 1,2 5,4 33 2,5
134 0,32 36,5 1,5 5,4 33 2,5
I35 0,35 37,8 1,5 5,4 3,4 2,5
I 36 0,37 38,8 1,5 5,4 3,5 2,5
137 0,37 39,8 1,5 5,5 3,6 2,5
138 0,39 40,8 1,5 5,5 3,7 2,5
I39 0,42 42,0 1,5 5,6 3,8 2,5
140 0,47 43,5 1,75 5,8 3,9 2,5
I 41 0,50 44,5 1,75 5,9 4,0 2,5
142 0,54 45,5 1,75 5,9 4,1 2,5
143 0,56 46,5 1,75 5,9 4,2 2,5
I 44 0,58 47,5 1,75 6,0 4,2 2,5
145 0,60 48,5 1,75 6,2 4,3 2,5
147 0,61 50,5 1,75 6,4 4,4 2,5
148 0,67 51,5 1,75 6,4 4,5 2,5
150 0,73 54,2 2,0 6,5 4,6 2,5
152 0,82 56,2 2,0 6,7 4,7 2,5
155 0,85 59,2 2,0 6,8 5,0 2,5
158 1,05 62,2 2,0 6,9 5,2 2,5
160 1,11 64,2 2,0 7,3 5,4 2,5
162 1,12 66,2 2,0 7,3 5,5 2,5
165 1,43 69,2 2,5 7,6 5,8 3,0
I 68 1,60 72,5 2,5 7,8 6,1 3,0
170 1,65 74,5 2,5 7,8 6,2 3,0
172 1,81 76,5 2,5 7,8 6,4 3,0

& Wyroby ziaczne ze stali kwasoodpornej Y
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz
wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej
nity, nitonakretki

1505001

DIN 472 — PN 85111

Norma

1.4122

Materiat

Pierscien zabezpieczajacy

wewnetrzny

d1

175
I 80
185
I90
195
1100
1105
1110
1120
1130
1140

waga
100szt./kg

1,88
2,20
2,53
3,10
3,50
3,80
5,60
6,45
7,70
8,20
8,75

d3

79,5
85,5

90,5

95,5

100,5
105,5
112,0
117,0
127,0
137,0
147,0

d, s 300mm

a max

7.8
8,5
8,6
8,6
8,8
9,2
9,5
10,4
11,0
11,0
112

d,z 25mm

6,6
7,0
72
7,6
8,1
8,4
8,7
9,0
9,7
10,2
10,7

DIN 546 — PN 82463

Norma

A2/A4

Materiat

Nakretka okragta z nacieciem

SEREREEER
w

waga
100szt./kg

0,010
0,021
0,034
0,043
0,11
0,18
0,27
0,56
1,15
2,15
3,68
5,72

dk

3,5
45
5,5
6,0
8,0
9,0
11,0
14,0
18,0
21,0
26,0
32,0

1,6
2,0
2,2
2,5
3,5
42
5,0

6,5

8,0

10,0
12,0
14,0

0,5
1,0
1,2
1,2
1,4
2,0
2,5
3,0
3,5
40
40
5,0

t min

0,6
0,8
0,9
1,0
1,2
1,5
2,0
2,5
32
3.8
38
48

& Wyroby ziaczne ze stali kwasoodpornej Y
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz
wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej
nity, nitonakretki

DIN 551 — ISO 4766 — PN 82272 A2/A4

Norma Materiat

Wkret dociskowy z koncem | 0
ptaskim, z nacieciem plaskim "T [

L
J
_

n 0,25 0,25 0,4 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,6 2,0

t min 0,56 0,64 0,72 0,8 1,12 1,28 1,6 2,0 2,4 2,8
t max 0,74 0,84 0,95 1,05 1,42 1,63 2,0 2,5 3,0 3,6
dp max 0,7 0,75 1,25 1,75 2,25 32 3,7 52 6,64 8,14

M M M M M M M M M M
1,6 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12
waga 100szt./kg

AN AW

12
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
70

- brak w podstawowej ofercie A2 - tylko A2

% Wyroby ztaczne ze stali kwasoodpornej ¥
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz
wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej

nity, nitonakretki

DIN 553 — ISO 7434 — PN 82273

A2/A4

Norma Materiat
. , T
Wkret dociskowy z koncem T
stozkowym, z nacieciem ptaskim b o A = A
- I >

n 0,25 0,25 0,4 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,6 2,0

t min 0,56 0,64 0,72 0,8 1,12 1,28 1,6 2,0 2,4 2,8

t max 0,74 0,84 0,95 1,03 1,42 1,63 2,0 2,5 3,0 3,6

dt 0,16 0,2 0,25 0,3 0,4 0,5 1,5 2,0 2,5 3,0

d M M M M M M M M M M

1,6 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12

- brak w podstawowej ofercie

AT - tylko Al

waga 100szt./kg

AN - tylko A2

% Wyroby ztaczne ze stali kwasoodpornej ¥
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz
wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej

nity, nitonakretki soso0t he &'s'g :
DIN 557 — PN 82151 A2/A4
Mo Materiat

Nakretka kwadratowa

d waga

100szt./kg m s & mw

M 5 0,13 4,0 8,0 11,3 2,5

M 6 0,28 5,0 10,0 14,1 3.2

M 8 0,55 6,5 13,0 18,4 4,1

M10 1,30 8,0 17,0 24,0 5,2

M 12 1,91 10,0 19,0 26,9 6,6

M 16 3,82 13,0 24,0 33,9 8,6
DIN 562 — PN 82151 A2/A4
Norma Materiat

Nakretka kwadratowa niska

d waga 100szt./kg m s E
M 2 0,013 1,2 4,0 5,0
M 25 0,027 1,6 5,0 6,3
M 3 0,035 1,8 5,5 7,0
M 4 0,064 2,2 7,0 8,9
M 5 0,11 2,7 8,0 10,2
M 6 0,19 3,2 10,0 12,7
M 8 0,40 4,0 13,0 16,5
M 10 0,88 5,0 17,0 21,5

% Wyroby ztaczne ze stali kwasoodpornej ¥

33



TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz
wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej
nity, nitonakretki

AG 014
ams

DIN 571 — PN 82501 A2/A4
Norma Materiat
b=0,6l
Wkret do drewna z them - B
szesciokatnym ' 3
— b ——»
K e I

k 2,8 35 4,0 5,0 5.5 7,0 8,0 10,0

e 7,5 8,63 10,89 13,07 14,2 18,72 20,88 26,17

s 7,0 8,0 10,0 12,0 13,0 17,0 19,0 24,0

d M M M M M M M M

4 5 6 7 8 10 12 16

waga 100szt./kg

100
110
120
130
140
150
160
170
180
200
220
240
250
260
280
300

|| -brak w podstawowej ofercie A - tylko A2

% Wyroby ztaczne ze stali kwasoodpornej ¥
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz
wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej

nity, nitonakretki

1505001

DIN 580 — ISO 3266 — PN 82472

Norma

A2/A4

Materiat

Sruba z uchem

waga

d1 1008zt /kg 1 d2 d3 d4 h e k
M 8 6,0 13,0 20,0 36,0 20,0 36,0 6,0 8,0
M10 11,0 17,0 25,0 45,0 25,0 45,0 8,0 10,0
M12 18,0 20,5 30,0 54,0 30,0 53,0 10,0 12,0
M 16 28,0 27,0 35,0 63,0 35,0 62,0 12,0 14,0
M 20 45,0 30,0 40,0 72,0 40,0 71,0 14,0 16,0
M 24 74,0 36,0 50,0 90,0 50,0 90,0 18,0 20,0
M 27 120,0 45,0 65,0 108,0 65,0 109,0 22,0 22,0
M 30 166,0 45,0 65,0 108,0 65,0 109,0 22,0 24,0
M 36 265,0 54,0 75,0 126,0 75,0 128,0 26,0 28,0

Norma Materiat
—| k
Nakretka z uchem
waga
d1 100828 /kg d2 d3 d4 h e k
M 8 5,0 20,0 36,0 20,0 36,0 8,5 8,0
M 10 9,0 25,0 450 25,0 450 10,0 10,0
M 12 16,0 30,0 54,0 30,0 53,0 11,0 12,0
M 16 24,0 35,0 63,0 35,0 62,0 13,0 14,0
M 20 36,0 40,0 72,0 40,0 71,0 16,0 16,0
M 24 72,0 50,0 90,0 50,0 90,0 20,0 20,0
M 27 102,0 65,0 108,0 65,0 109,0 22,0 22,0
M 30 132,0 65,0 108,0 65,0 109,0 25,0 24,0
M 36 208,0 75,0 126,0 75,0 128,0 30,0 28,0

% Wyroby ztaczne ze stali kwasoodpornej ¥
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz _
wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej SOSM  ACOIE
nity, nitonakretki g

DIN 603 — ISO 8677 — PN 82406 A2/A4

Norma Materiat
Sruba zamkowa
dk BE e i < —
b
Lk-q—f-p
|
b- 1<125 16,0 18,0 22,0 26,0 30,0 38,0
b-1>125
<200 - 24,0 28,0 32,0 36,0 44,0
b- >200 - - 41,0 45,0 49,0 57,0
f max 4,1 4,6 5,6 6,6 8,75 12,9
k max 3,3 3,88 4,88 5,38 6,95 8,95
dk max 13,55 16,55 20,65 24,65 30,65 38,8
V max 5,48 6,48 8,58 10,58 12,7 16,7
d M M M M M M
5 6 8 10 12 16
waga 100szt./kg

:l - brak w podstawowej ofercie A2 - tylko A2

% Wyroby ztaczne ze stali kwasood pornej ¥
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz
wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej
nity, nitonakretki

DIN 763

Norma

A4

Materiat

tancuch

wytrzymalos$¢

d ke t bl b2
1,5 - 12,0 2,7 6,3
2 - 22,0 3,6 8,4
3 120 26,0 5,4 12,6
4 210 32,0 7.2 16,8
5 320 35,0 9,0 21,0
6 450 42,0 10,8 252
8 840 52,0 14,4 33,6
10 1260 65,0 18,0 42,0
Norma Materiat
tancuch
wytrzymalos$¢
d ke t b1 b2
2 - 12,0 3,4 8,0
3 175 16,0 3,6 10,2
4 315 16,0 48 13,6
5 490 18,5 6,0 17,0
6 700 18,5 7,2 20,4
8 1200 24,0 9,6 272
10 1950 28,0 12,0 36,0

% Wyroby ztaczne ze stali kwasoodpornej ¥
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz
wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej
nity, nitonakretki

DIN 910 A2/A4

Norma Materiat

Korek walcowy z tbem

szesciokatnym

dl 1 Or)vsz;%jkg d2 s e m~ c i 1~

G 1/8A 1,20 14,0 10,0 10,89 6,0 3,0 8,0 17,0
G 1/4A 2,38 18,0 13,0 14,2 6,0 3,0 12,0 21,0
G 3/8A 3,81 22,0 17,0 18,72 6,0 3,0 12,0 21,0
G 12A 6,66 26,0 19,0 20,88 8,0 4,0 14,0 26,0
G 5/8A 7,34 28,0 19,0 21,9 8,0 4,0 14,0 26,0
G 3/4A 12,7 32,0 24,0 26,17 10,0 4,0 16,0 30,0
G1A 19,5 39,0 27,0 29,56 11,0 5,0 16,0 32,0
G11/8A 23,8 44,0 27,0 29,56 11,0 5,0 16,0 32,0
G11/4A 30,0 49,0 30,0 32,95 12,0 5,0 16,0 33,0
G11/2A 37,5 55,0 30,0 32,95 12,0 5,0 16,0 33,0
G 13/4A 57,2 62,0 36,0 39,55 15,0 5,0 20,0 40,0
G2A 69,5 68,0 36,0 39,55 15,0 5,0 20,0 40,0
M10x1 1,20 14,0 10,0 10,89 6,0 3,0 8,0 17,0
M12x 1,5 2,03 17,0 13,0 14,2 6,0 3,0 12,0 21,0
M14x 1,5 2,50 19,0 13,0 14,2 6,0 3,0 12,0 21,0
M16x1,5 3,52 21,0 17,0 18,72 6,0 3,0 12,0 21,0
M18x 1,5 4,86 23,0 17,0 18,72 8,0 4,0 12,0 24,0
M20x1,5 6,45 25,0 19,0 20,88 8,0 4,0 14,0 26,0
M22x1,5 7,34 27,0 19,0 20,88 8,0 4,0 14,0 26,0
M24x1,5 9,35 29,0 22,0 23,91 9,0 4,0 14,0 27,0
M26x1,5 12,0 31,0 24,0 26,17 10,0 4,0 16,0 30,0
M27x2 12,7 32,0 24,0 26,17 10,0 4,0 16,0 30,0
M30x1,5 14,8 36,0 24,0 26,17 10,0 4,0 16,0 30,0
M30x2 14,8 36,0 24,0 26,17 10,0 4,0 16,0 30,0

& Wyroby ziaczne ze stali kwasoodpornej Y
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz

wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej

nity, nitonakretki AT '
DIN 912 — ISO 4762 — PN 82302 A2/A4
Norma Materiat
Sruba imbusowa
0)
\|/
i
—| 5 |e—

b 150 160 170 180 20,0 220 240 280 320 360 400 440 480 520 560 600 660 72,0
s L5 1,5 20 25 30 40 50 60 80 100 120 140 140 170 170 190 190 220
kmax 1,6 20 25 30 40 50 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 270 300
dk 30 38 45 55 70 85 100 130 160 180 21,0 240 270 30,0 330 360 400 450
d M M M M M M M M M M M M M M M M M M
16 2 25 3 4 5 6 8 10 | 12 14 16 | 18 | 20 | 22 | 24 27 | 30

waga 100szt./kg

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

200

220

240

260

280

300

|:| - brak w podstawowej ofercie _ - tylko A2 _ - tylko A4

% Wyroby ztaczne ze stali kwasoodpornej ¥
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz
wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej

nity, nitonakretki
DIN 913 — ISO 4026 — PN 82314 A2/A4
Norma Materiat

Wkret dociskowy z koncem
ptaskim, z gniazdem
szesciokatnym

dp 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 35 4,0 5,5 7,0 8,5 12,0 15,0

t 0,7 0,8 1,2 1,2 1,5 2,0 2,0 3,0 4,0 4,8 6,4 8,0
0,803 1,003 1,427 1,73 2,3 2,87 3,44 4,58 5,72 6,86 9,15 11,43

s 0,7 0,9 1,3 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0

M M M M M M M M M M M
2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 16 20

AN A WN

=}

10 S 0I5 025 038

12 S A2 A2 0049 0083 003 018 032 048 084

14 e e e o a2

16 S A2 A2 0067 Ol 018 025 044 068 09 L0

20
25
30
35
40
45
50
55
60
70
80
920
100

- brak w podstawowej ofercie AT - tylko A2

% Wyroby ztaczne ze stali kwasoodpornej ¥
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz
wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej
nity, nitonakretki

AG 014
ams

DIN 914 — ISO 4027 — PN 82315

Norma

A2/A4

Materiat

Wkret dociskowy z koncem
stozkowym, z gniazdem
szesciokatnym

0,8 1,2 1,2 1,5
1,003 1,427 1,73 2,3
s 0,9 1,3 1,5 2,0

o -

2 2,5 3 4

100

AN - tylko A2

- brak w podstawowej ofercie

90 do 120°

2,0 2,0 3,0
2,87 3,44 4,58
2,5 3,0 4,0

M M M
5 6 8
waga 100szt./kg

2,5
40
5,72
5,0

10

% Wyroby ztaczne ze stali kwasoodpornej ¥
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz
wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej

nity, nitonakretki
DIN 915 - 1SO 4028 — PN 82316 A2/A4
Norma Materiat
90 do 120°
. ., t
Wkret dociskowy z koncem s e
walc’:oyvym, z gniazdem ~ _ - §1p :
szesciokatnym \/ v
I | » s
dp 1,0 1,5 2,0 2,5 3,5 4,0 5,5 7,0 8,5 12,0 15,0
t 0,8 1,2 1,2 1,5 2,0 2,0 3,0 4,0 4,8 6,4 8,0
1,003 1,427 1,73 2,3 2,87 3,44 4,58 5,72 6,86 9,15 11,43
S 0,9 1,3 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0
d M M M M M M M M M M M
2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 16 20
waga 100szt./kg
13
4
5
6
8
10 A2 A2 0037 006 009 013 023 034
12 A2 A2 006 007 012 006 027 044 052
14 S 015 019
16 A2 A2 0064 010 017 023 039 060 08 L6l A2
20 S0 013
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100

- brak w podstawowej ofercie _ - tylko A2

% Wyroby ztaczne ze stali kwasoodpornej ¥
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz
wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej

nity, nitonakretki
DIN 916 — ISO 4029 — PN 82317 A2/A4
Norma Materiat
90 do 120°
— t
Wkret dociskowy z koiicem =45 4
wgtebionym, z gniazdem = ) HESR R
szesciokatnym o N
I
dv 0,8 1,0 1,2 1,4 2,0 2,5 3,0 5,0 6,0 8,0 10,0 14,0
t 0,7 0,8 1,2 1,2 1,5 2,0 2,0 3,0 4,0 4,8 6,4 8,0
0,803 1,003 1,427 1,73 2,3 2,87 3,44 4,58 5,72 6,86 9,15 11,43
s 0,7 0,9 1,3 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0
d M M M M M M M M M M M M
1,6 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 16 20
waga 100szt./kg
12
3
4
5
6
8
10
12 S A2 A2 0049 0083 012 018 031 047 067
14 RS U 2
16 S A2 A2 0067 0l 017 025 044 067 095 160
20 0085 014 02 032 057 087 123 209 300
25 0108 022 028 041 073 L2 160 274 414
30 0130 030 044 050 088 137 200 340 517
35 A2 060 058 100 160 231 405 620
40 S A2 076 066 120 187 267 471 123
45 074 140 200 300 535 826
50 08 150 240 340 590 929
55 oA oA oA
60
70
80
90
100

- brak w podstawowej ofercie AT - tylko A2

% Wyroby ztaczne ze stali kwasoodpornej ¥

43



TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz A i
wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej "
nity, nitonakretki

DIN 917 — PN 82182 A2/A4

Norma Materiat

Nakretka szesciokatna niska
- »Slepa” 8
d lﬂr)iifjkg h s ¢ t

M 3 - - 5,5 6,01 -
M 4 0,13 5,5 7,0 7,66 4.4
M 5 0,22 7,0 8,0 8,79 5.2
M 6 0,43 9,0 10,0 11,05 7,0
M 8 0,95 12,0 13,0 14,38 9,5
M 10 1,93 14,0 17,0 18,9 11,0
M12 2,55 16,0 19,0 21,1 13,5
M 14 3,70 18,0 22,0 24,49 15,0
M 16 4,81 20,0 24,0 26,75 17,0
M 18 7,00 22,0 27,0 29,56 19,0
M 20 9,41 25,0 30,0 32,95 21,0
M 22 11,9 28,0 32,0 35,03 22,0
M 24 16,5 30,0 36,0 39,55 24,0
M 27 22,9 32,0 41,0 452 26,0
M 30 31,0 34,0 46,0 50,85 28,0

% Wyroby ztaczne ze stali kwasoodpornej ¥
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz .
wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej 150 9001 ARG
nity, nitonakretki i

DIN 928 A2/A4

Norma Materiat

Nakretka kwadratowa do

zgrzewania
d1 waga 100szt./kg m s e
M 5 0,17 42 9,0 12,0
M 6 0,24 5,0 10,0 13,0
M 8 0,65 6,5 14,0 18,0

DIN 929 - PN 82169 A2/A4

Norma Materiat
c - o
Nakretka szesciokatna do < pil
H d
zgrzewania = s
m
M
waga
di 100szt./kg 4 m s e
M 3 0,08 4,5 3,0 7,5 8,15
M 4 0,11 6,0 3,5 9,0 9,83
M 5 0,17 7,0 4,0 10,0 10,95
M 6 0,25 8,0 5,0 11,0 12,02
M 8 0,53 10,5 6,5 14,0 15,38
M10 0,96 12,5 8,0 17,0 18,74
M12 1,37 14,8 10,0 19,0 20,91
M 16 2,85 18,8 13,0 24,0 26,51

% Wyroby ztaczne ze stali kwasoodpornej ¥
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz : T
wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej 1505001 ACO1E
nity, nitonakretki g

DIN 931 - 1SO 4014 - PN 82101 A2/A4

Norma Materiat

Sruba z tbem szesciokatnym, _____‘_:H _____ -
z gwintem niepetnym 3

le—— b ——»

kote——— | ———— !

b- 1<120 16,0 18,0 22,0 26,0 30,0 34,0 38,0 42,0 46,0 50,0 54,0 60,0 66,0 72,0 78,0

| 3':);‘;)0 240 280 320 360 400 440 480 520 560 600 660 720 780 840
b-1>200 - - 28,0 450 49,0 - 57,0 - 65,0 - 730 790 8,0 91,0 970
k 35 4,0 53 6,4 7.5 88 100 11,5 125 140 150 170 187 210 225
e 8,79 11,05 1438 17,77 20,03 2449 26,75 30,14 33,53 3572 39,98 452 50,85 5537 60,79

s 80 100 130 160 180 220 240 270 300 320 360 41,0 460 500 550

d M M M M M M M M M M M M M M M

5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 33 36

waga 100szt./kg

A2 44 199 358

1920 150 207 374

| 156 216 390
240 A2 162 224 406
250 | 32 22
260 A2 240 4538
270 | | | 454
280 A2 256 470
290 | | | 486
0 w2

:l - brak w podstawowej ofercie A2 - tylko A2 A4 - tylko A4

% Wyroby ztaczne ze stali kwasoodpornej ¥
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz
wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej

nity, nitonakretki
DIN 933 —ISO 4017 — PN 82105 A2/A4
Norma Materiat

Sruba z tbem szesciokatnym, z
gwintem na catej ditugosci

k 4 1,7 20 28 35 40 53 64 15 88 10,0 11,5 12,5 140 150 17,0 18,7 21,0 225
e 43 54 601 766 879 11,05 1438 17,77 2003 2449 26,75 30,14 3353 3572 3998 452 50,85 5537 60,79
s 40 50 55 70 80 10,0 13,0 16,0 18,0 22,0 23,7 270 30,0 32,0 36,0 41,0 46,0 500 550
d M2i M M M M M M M M M M M M M M M M M
M25 3 4 5 6 8 |10 | 12 | 14 | 16 | 18 20 | 22 24 | 27 | 30 33 36
waga 100szt./kg
14 [0
5 [ o058

6 006 014 02 A2

8§ 007 015 024 037 A2

10 008 0l6 027 044 090 162

12 008 018 029 046 094 170

4 009 020 032 050 100 180

16 010 021 035 053 110 190 280

18 CA2 022 037 057 115 200

200 012 024 039 060 120 210 320 480 640

22 A2 A2 041 061 125 224 332

25 014 028 046 069 132 240 350 530 7,70 A2

30 016 031 055 075 145 270 38 580 830 104 130 175

35 036 0,63 084 157 290 420 630 860 112 150 195 A2

40 020 040 065 092 170 320 450 680 900 120 160 200 240

45 043 070 100 183 340 490 730 970 130 170 215 260

50 195 140

55

60

65

70

75

80

90 164 3,00 202 685 91,0
100 172325 610 880 127 170 218 280 340 420 570 730 960 114
110 180 350 660 952 137 180 235 300 370 450 610 775 101 120
120 177190 251 320 400 480 650 820 106 127
130 400 7,60 109 157 200 268 340 430 510 690 865 111 134
140 425 810 116 167 210 284 360 460 540 730 910 116 141
150 450 860 123 177 220 300 380 490 570 770 954 121 148
160 475 910 130 230 400 600

170 500 9,60 137

180 525 101 144

190 106 15,1

200 LT 158

- brak w podstawowej ofercie A2 - tylko A2

% Wyroby ztaczne ze stali kwasoodpornej ¥
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz
wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej

nity, nitonakretki

1505001 AG 014
ams

DIN 934 — ISO 4032 - PN 82144

A2/A4

Norma Materiat
_ b —
Nakretka szesciokatna \\ —
S | R IR (W
S/

%

— 5 f— M —»|
d waga 100szt./kg s e m
M 1 0,003 2,5 2,71 0,8
M 1,2 0,005 3,0 3,28 1,0
M 14 0,006 3,0 3,28 1,2
M 1,6 0,007 32 3,41 1,3
M 1,7 0,009 3,5 3,82 1,4
M 2 0,014 4,0 4,32 1,6
M 23 0,020 4,5 4,88 1,8
M 2,5 0,028 5,0 5,45 2,0
M 2,6 0,03 5,0 5,45 2,0
M 3 0,04 5,5 6,01 2,4
M 3,5 0,05 6,0 6,58 2,8
M 4 0,08 7,0 7,66 3.2
M 5 0,12 8,0 8,79 4,0
M 6 0,25 10,0 11,05 5,0
M 7 0,31 11,0 12,12 5,5
M 8 0,48 13,0 14,38 6,5
M 10 1,10 17,0 18,90 8,0
M12 1,50 19,0 21,10 10,0
M 14 2,30 22,0 24,49 11,0
M 16 2,90 24,0 26,75 13,0
M 18 4,70 27,0 29,56 15,0
M 20 5,70 30,0 32,95 16,0
M 22 7,90 32,0 35,03 18,0
M 24 11,0 36,0 39,55 19,0
M 27 16,0 41,0 45,20 22,0
M 30 22,0 46,0 50,85 24,0
M 33 29,0 50,0 55,37 26,0
M 36 39,0 55,0 60,79 29,0
M 39 50,2 60,0 66,44 31,0
M 42 65,2 65,0 71,30 34,0
M 45 80,0 70,0 76,95 36,0
M 48 97,7 75,0 82,60 38,0
M52 122,0 80,0 88,25 42,0

% Wyroby ztaczne ze stali kwasoodpornej ¥
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz
wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej 1505001
nity, nitonakretki

DIN 935 - 1SO 7035 — PN 82148 A2/A4

Norma Materiat

Nakretka koronowa

d 1033%;@ s ¢ m n de
M 5 0,23 8,0 8,79 6,0 1,4 -
M 6 0,32 10,0 11,05 7,5 2,0 -
M 8 0,73 13,0 14,38 9,5 2,5 -
M 10 1,58 17,0 18,90 12,0 2,8 -
M12 2,00 19,0 21,10 15,0 3,5 15,57
M 14 2,70 22,0 24,49 16,0 3,5 17,57
M 16 3,89 24,0 26,75 19,0 45 21,48
M 18 5,75 27,0 29,56 21,0 45 243
M 20 7,52 30,0 32,95 22,0 45 273
M 22 9,30 34,0 37,29 26,0 55 29,3
M 24 13,1 36,0 39,55 27,0 5,5 33,0
M 27 19,2 41,0 4520 30,0 55 37,0
M 30 26,4 46,0 50,85 33,0 7,0 41,0
M 36* 333 55,0 60,79 37,0 7,0 49,0
*  -tylko A2

DIN 937 — PN 82159 A2/A4

Norma Materiat

Nakretka koronowa niska

m
d lor)iifjkg s ¢ m " de

M 6 0,25 10,0 11,05 6,0 2,0 -
M 8 0,54 13,0 14,38 8,0 2,5 -
M10 1,13 17,0 18,90 9,0 2,8 -
M12 1,47 19,0 20,10 10,0 3,5 17,0
M 14 1,79 22,0 24,49 11,0 3,5 19,0
M 16 2,27 24,0 26,75 12,0 4,5 22,0
M 18 3,32 27,0 29,56 13,0 4,5 25,0
M 20 4,11 30,0 32,95 13,0 45 28,0
M 22 4,98 32,0 35,03 15,0 5,5 30,0
M 24 6,78 36,0 39,55 15,0 55 34,0
M 27 10,3 41,0 45,20 17,0 55 38,0
M 30 13,3 46,0 50,85 18,0 7,0 42,0

% Wyroby ztaczne ze stali kwasoodpornej ¥
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz

150 9001 AG 014
ams

wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej
nity, nitonakretki
DIN 938 — PN 82125 A2/A4
Norma Materiat
Sruba dwustronna ~ 1d .3 fr=leiem = = IR
L 4

"'b1 l L
b1 5,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 30,0
b2-1<125 16,0 18,0 22,0 26,0 30,0 34,0 38,0 42,0 46,0 50,0 54,0 66,0
b2-1>125 - - - 32,0 - 40,0 44,0 - - - 60,0 72,0
d M M M M M M M M M M M M
5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 30
waga 100szt./kg

|:| - brak w podstawowej ofercie A2 - tylko A2 A4 - tylko A4

% Wyroby ztaczne ze stali kwasoodpornej ¥
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz
wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej

150 9001 AG 014
ams

nity, nitonakretki

DIN 939 - PN 82131 A2/A4

Norma

e 0>
1
I
1
|
= =
1
L]
H
L
T
- O -

Sruba dwustronna ~ 1,25d

"'b1 l L
b1 6,5 7.5 10,0 12,0 15,0 18,0 20,0 22,0 25,0 28,0 30,0 38,0
b2-1<125 16,0 18,0 22,0 26,0 30,0 34,0 38,0 42,0 46,0 50,0 54,0 66,0
b2-1>125 - - - 32,0 - 40,0 44,0 - - - 60,0 72,0
d M M M M M M M M M M M M
5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 30
waga 100szt./kg

:l - brak w podstawowej ofercie A2 - tylko A2 A4 - tylko A4

% Wyroby ztaczne ze stali kwasoodpornej ¥
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz
wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej

AT

nity, nitonakretki o s’

DIN 963 — ISO 2009 — PN 82207 A2/A4
Norma Materiat

N\
Wkret z tbem stozkowym, danT—L[|— -------- 1.4
z nacieciem ptaskim i =

— k

+ |

n 0,3 0,4 0,5 0,6 0,6 0,8 0,8 1,0 1,2 1,6 2,0 2,5 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0

kK 072 096 12 15 15 1,65 193 22 25 30 40 50 60 70 80 90 100
dk 23 30 38 47 50 56 65 715 92 1.0 145 180 220 250 290 330 360

M M M M M M M M M M M M M M M M M

1 1,6 2 25 | 2,6 3 3,5 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20
waga 100szt./kg

0014 0023 0039 004 0055 009 012 017 027 057
A2 0027 0045 0050 0064 010 014 020 031 063
A2 A2 00sT 0073 A2 015 022 034 070
A2 0034 0057 A2 0082 01l 017 024 038 076
A2 S o0 018 027 04l 082
0042 0,069 010 015 020 029 045 089 136 208 310 410
| _ onm 022 032 046 096 | | |
25 0052 0,084 012 A2 024 035 054 105 L6l 244 360 477
28 IR R |
30 a2 m ol4 A2 028 041 0 121 187 281 412 S44
35 016 032 047 071 137 212 317 464 6l1
40 036 053 080 153 237 353 525 678
45 040 059 089 L6 262 390 58 745
50 041 065 097 185 288 426 6d6 &1l
55 A2 072 106 201 313 462 710 878
60 049 079 LIS 217 338 498 770 944
65 | 086 123 233 363 533 830 1ol
70 056 092 131 249 389 56 8% 108
80 06+ 104 149 281 41l 644 100 121
90 L7 LT 306 439 73 1Ll 134
100 130 184 338 S42 785 122 148
120 A2 20 371 593 85T 133 162
130 402 644 920 44 176
140 434 695 100 1S5 190
150 ----I-I-I
160 e e

|:| - brak w podstawowej ofercie A2 - tylko A2 A4 - tylko A4

% Wyroby ztaczne ze stali kwasoodpornej ¥
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz
wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej
nity, nitonakretki

150 9001

AG 014
ams

DIN 964 — 1SO 2010 — PN 82211

A2/A4

Norma Materiat
' ¥
Wkret z tbem soczewkowym, s Do -,
z nacieciem plaskim |
I k
—fle——— | ————

n 0,5 0,6 0,8 1,0 1,0 1,2 1,6 2,0 2,5
f 0,5 0,6 0,75 0,8 1,0 1,25 1,5 2,0 2,5
k 1,2 1,5 1,65 2,0 2,2 2,5 3,0 4,0 5,0
dk 38 4,7 5,6 73 7,5 9,2 11,0 14,5 18,0

100

|:| - brak w podstawowej ofercie

AN - tylko A2

[NAZIN - tylko A4

% Wyroby ztaczne ze stali kwasoodpornej ¥
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz :
wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej 1505001 AC 014
nity, nitonakretki o
DIN 965 — ISO 7046 — PN 82208 A2/A4
Norma Materiat
. s ; '
Wkret z tbem stozkowym, DR TN B %; -
z gniazdem krzyzowym : i Y :
—{ k f—
| [T
a 0,7 0,8 0,9 1,0 1,4 1,6 2,0 2,5 3,0
k 0,96 1,2 1,5 1,65 2,2 2,5 3,0 4,0 5,0
dk 3,0 3,8 4,7 5,6 7,5 9,2 11,0 14,5 18,0
d M M M M M M M M M
1,6 2 2.5 3 4 5 6 8 10
waga 100szt./kg

100
110
120
130
150

|:| - brak w podstawowej ofercie A2 - tylko A2 . A4 - tylko A4

% Wyroby ztaczne ze stali kwasoodpornej ¥
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz
wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej

IS-OUN AG 014 :
nity, nitonakretki g
DIN 966 — ISO 7047 — PN 82212 A2/A4
Norma Materiat
Wkret z tbem soczewkowym, ¥
z gniazdem krzyzowym 7y | — E
k
flo— | ——————l
f 0,5 0,6 0,75 1,0 1,25 1,5 2,0 2,5
k 1,2 1,5 1,65 2,2 2,5 3,0 4,0 5,0
dk 3,8 4,7 5,6 7,5 9,2 11,0 14,5 18,0
d M M M M M M M M
2 2,5 3 4 5 6 8 10
waga 100szt./kg

90
95
100

|| - brak w podstawowej ofercie AT - tylko A2 AT - tylko A4

% Wyroby ztaczne ze stali kwasoodpornej ¥
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz
wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej
nity, nitonakretki

DIN 975

Norma

A2/A4

Materiat

Pret gwintowany

i
i
I
i
I
i
!
i
=
l— o ]

1m

2m

1m
z lewym gwintem

EEE R EES

M 18

M 20

M 22

M 24

M 27

M 30

M33

M 36

M 39

M 42

M 45

M 48

M 52

|:| - brak w podstawowej ofercie

AN - tylko A2

waga 100szt./kg

% Wyroby ztaczne ze stali kwasoodpornej ¥
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz
wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej
nity, nitonakretki

1509001

DIN 980 — ISO 7042 — PN 82176

Norma

A2/A4

Materiat

Nakretka samozabezpieczajaca

z gwintem odksztatlconym

!
=
—

d s e m
M 3 5,5 6,01 2.4
M 4 7,0 7,66 32
M 5 8,0 8,79 4,0
M 6 10,0 11,05 5,0
M 7 11,0 12,12 55
M 8 13,0 14,38 6,5
M 10 17,0 18,9 8,0
M 12 19,0 21,1 10,0
M 14 22,0 24,49 11,0
M 16 24,0 26,75 13,0
M 18 27,0 29,56 15,0
M 20 30,0 32,95 16,0
M 22 32,0 35,03 18,0
M 24 36,0 39,55 19,0
DIN 982 — PN 82175 A2/A4
Norma Materiat
Nakretka samozabezpieczajgca (wysoka)
z wktadem poliamidowym
a
d 10V(;’szgtf‘/kg s ¢ m h
M 4 0,10 7,0 7,66 3,6 4,7
M 5 0,14 8,0 8,79 4.4 6,3
M 6 0,31 10,0 11,05 4,9 8,0
M 8 0,60 13,0 14,38 6,44 9,5
M 10 1,17 17,0 18,9 8,04 11,5
M12 1,66 19,0 21,1 10,37 14,0
M 14 2,10 22,0 24,49 12,1 16,0
M 16 3,78 24,0 26,75 14,1 18,0
M 20 6,80 30,0 32,95 16,9 22,0
M 24 8,60 36,0 39,55 20,2 28,0

% Wyroby ztaczne ze stali kwasoodpornej ¥
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz
wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej
nity, nitonakretki

DIN 985 — PN 82175

Norma

A2/A4

Materiat

Nakretka samozabezpieczajaca

z wktadem poliamidowym

EEEEE

M16x 1,5
M 18
M 20
M20x 1,5
M 22
M 24
M24x1,5
M 27
M 30

waga
100szt./kg

0,04
0,05
0,10
0,14
0,24
0,30
0,51
1,06
1,06
1,72
1,72
2,60
3,40
3,40
4,50
6,50
6,50
7,50
10,0
10,0
16,2
21,2

5,0
5,5
7,0
8,0
10,0
13,0
13,0
17,0
17,0
19,0
19,0
22,0
24,0
24,0
27,0
30,0
30,0
32,0
36,0
36,0
41,0
46,0

5,5
6,01
7,66
8,79
11,05
14,38
14,38
18,9
18,9
21,1
21,1

24,49
26,75
26,75
29,56
32,95
32,95
35,05
39,55
39,55
45,02
50,85

2,3
2,4
2,9
32
40
5,5
5,5
6,5
6,5
8,0
8,0
9,5
10,5
10,5
13,0
14,0
14,0
15,0
15,0
15,0
17,0
19,0

35
4,0
5,0
5,0
6,0
8,0
8,0
10,0
10,0
12,0
12,0
14,0
16,0
16,0
18,5
20,0
20,0
22,0
24,0
24,0
27,0
30,0

& Wyroby ziaczne ze stali kwasoodpornej Y
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz
wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej
nity, nitonakretki

DIN 986

Norma

A2/A4

Nakretka samozabezpieczajgca
- kotpakowa

waga
d 100sz%./kg

M 4 0,14
M 5 0,16
M 6 0,33
M 8 0,53
M 10 1,07
M 12 1,90
M 14 2,68
M 16 3,71
M 20 11,1

7,0
8,0
10,0
13,0
17,0
19,0
22,0
24,0
30,0

Materiat
‘j
[T >
h —

e m h
7,66 2,9 9,6
8,79 44 10,5
11,05 4,9 12,0
14,38 6,44 14,0
18,9 8,04 18,1
21,1 10,37 22,5
24,49 12,1 26,4
26,75 14,1 27,5
32,95 16,9 35,5

DIN 1471 — ISO 8744 — PN 85025

Norma

A2

Materiat

Kotek sprezysty z karbami
zbieznymi na catej dtugosci

¢ 0,25 0,4

- brak w podstawowej ofercie

§
;‘?
le— 2
=
-
=

0,63 0.8 1.0

% Wyroby ztaczne ze stali kwasoodpornej ¥
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz

iy
150 9001 AG 014
ams

wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej
nity, nitonakretki
DIN 1472 - ISO 8745 A2
Norma Materiat
Kotek sprezysty z karbami |
zbieznymi na potowie diugosci =
J_ c

% Wyroby ztaczne ze stali kwasoodpornej ¥
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz

wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej |sou1 AC 014
nity, nitonakretki a3
DIN 1473 - ISO 8740 — PN 85024 A2
Norma Materiat
Kotek sprezysty z karbami na vt
catej dtugosci = e

al 0,18 03 0,4 0,5 0,6 0.8 1,0
a2 0,8 1,2 14 1,7 2,1 2,6 3,0
¢ 0,25 0.4 0,5 0,6 0.8 1,0 1,2
di M M M M M M M
2 3 4 5 6 8 10

10
12 | [ U N— — —
14 [ — | | |

- [ ! @ o |
13 I D 0

22
25
30
32
35
40
45
50
55
60
65
70

|:| - brak w podstawowej ofercie

% Wyroby ztaczne ze stali kwasoodpornej ¥
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz
wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej
nity, nitonakretki

AT

150 9001

AG 014
ams

DIN 1474 — 1SO 8741 — PN 85026 A2
Norma Materiat
Kotek sprezysty z karbami I
zbieznymi na potowie diugosci !

1,0

DIN 1476 — ISO 8746 — PN 82981 A2/A4
Norma Materiat
Nitokotek z tbem kulistym —

¥

|:| - brak w podstawowej ofercie

% Wyroby ztaczne ze stali kwasoodpornej ¥

62




TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz -
wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej 1505001 ACO1E
nity, nitonakretki gl

DIN 1481 — ISO 8752 — PN 85023 A2

Norma Materiat
Kotek sprezysty gtadki e A s
___________ d4
{
—»{ Bl— — dE
|
a 0,15 0,25 0,4 0,4 0,5 0,6 0,65 0,8 0,9 1,2 2,0 2,0 2,0
S 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,75 0,8 1,0 1,0 1,25 1,5 2,0 2,5
d2 0,8 1,1 1,5 1,8 2,1 2,3 2,8 2,9 34 3,9 5,5 6,5 7,5
a1 M M M M M M M M M M M M M
1 1,6 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 6 8 10 12
waga 100szt./kg

95
100
120

F

:l - brak w podstawowej ofercie

% Wyroby ztaczne ze stali kwasood pornej ¥
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz
wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej
nity, nitonakretki

1509001 AG 014

DIN 1587 — PN 8218

Norma

1

A2/A4

Materiat

Nakretka szesciokatna
kotpakowa

waga
100szt./kg

0,15
0,15
0,22
0,46
1,10
2,01
2,83
5,72
5,43
9,50
10,4
12,9
21,6
30,0
36,7

5,5

7,0

8,0

10,0
13,0
17,0
19,0
22,0
24,0
27,0
30,0
34,0
36,0
41,0
46,0

6,01
7,66
8,79
11,05
14,38
18,9
21,1
24,49
26,75
30,14
33,53
37,72
39,98
47,3
52,0

2,4
32
4,0
5,0
6,5
8,0
10,0
11,0
13,0
15,0
16,0
18,0
19,0
20,0
24,0

<M -»

n—

7,0
8,0
10,0
12,0
15,0
18,0
22,0
25,0
28,0
32,0
34,0
39,0
42,0
47,0
52,0

dk

5,5
6,5
7,5
9,5
12,5
16,0
18,0
21,0
23,0
26,0
28,0
33,0
34,0
40,0
42,0

% Wyroby ztaczne ze stali kwasoodpornej ¥
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz
wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej 1505001 ACO14
nity, nitonakretki

DIN 3017 A4

Norma Materiat

Opaska zaciskowa

rozmiar bl b2 1 s

8- 16 9,0 14,0 21,0 0,6
12 - 20 9,0 14,0 24,0 0,7
16 — 25 9,0 14,0 24,0 0,7
20- 32 9,0 14,0 24,0 0,7
25— 40 9,0 14,0 24,0 0,7
32- 50 9,0 14,0 24,0 0,7
40 — 60 9,0 14,0 24,0 0,7
16 — 25 12,0 20,0 31,0 0,8
20- 32 12,0 20,0 31,0 0,8
25— 40 12,0 20,0 31,0 0,8
32- 50 12,0 20,0 31,0 0,8
40 - 60 12,0 20,0 31,0 1,0
50— 70 12,0 20,0 31,0 1,0
60— 80 12,0 20,0 31,0 1,0
70 — 90 12,0 20,0 38,0 1,0
80 -100 12,0 20,0 38,0 1,0

% Wyroby ztaczne ze stali kwasoodpornej ¥
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz
wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej
nity, nitonakretki

1509001

DIN 6330 — PN 61272

A2/A4

Norma Materiat
. . ()
Nakretka szesciokatna wysoka 1,5d =1 d’ 4 !
1 .
Forma B T_—.
LIV
S
waga
d 100szt./kg s e m di
BM 6 0,50 10,0 11,05 9,0 7,0
BM 8 0,96 13,0 14,38 12,0 9,0
BM 10 2,10 16,0 17,77 15,0 11,5
BM 12 3,15 18,0 20,03 18,0 14,0
BM 16 6,10 24,0 26,75 24,0 18,0
BM 20 12,0 30,0 33,53 30,0 22,0
BM 24 20,6 36,0 39,98 36,0 26,0
BM 30 41,9 46,0 51,28 45,0 32,0
BM 36 71,5 55,0 61,31 54,0 38,0
BM 42 117,0 65,0 72,61 63,0 44.0
Norma Materiat
Nakretka szesciokatna wysoka - i i

1,5d z kotnierzem oporowym

waga
d IOOSZ%./kg

M 6 0,55
M 8 1,24
M 10 2,55
M12 3,65
M 14 5,50
M16 7,10
M 20 13,5
M 24 23,0
M 30 47,0
M 36 81,0

10,0
13,0
16,0
18,0
21,0
24,0
30,0
36,0
46,0
55,0

11,05
14,38
17,77
20,03
23,39
26,75
33,53
39,98
51,28
61,31

9,0
12,0
15,0
18,0
21,0
24,0
30,0
36,0
45,0
54,0

d1

14,0
18,0
22,0
25,0
28,0
31,0
37,0
45,0
58,0
68,0

3,0
3,5
4,0
4,0
5,0
5,0
6,0
6,0
8,0
10,0

% Wyroby ztaczne ze stali kwasoodpornej ¥
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz
wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej
nity, nitonakretki

DIN 6334 A2/A4

Norma Materiat

Nakretka szesciokatna wysoka
3d

d s e m
M 5 8,0 9,0 15,0
M 6 10,0 11,05 18,0
M 8 13,0 15,0 24,0
M 10 17,0 19,6 30,0
M12 19,0 21,9 36,0
M 14 22,0 24,5 42,0
M 16 24,0 27,7 48,0
M 20 30,0 34,6 60,0
M 24 36,0 41,6 72,0
M 30 46,0 53,1 90,0

DIN 6796 A2/A4

Norma Materiat

T

v

Podktadka talerzowa

dy dg

dla gwintu 1 Ozvsz;%.i/lkg d1 a2 s h max h min
M 3 0,014 3.2 7,0 0,6 0,85 0,72
M 4 0,038 43 9,0 1,0 1,3 1,12
M 5 0,069 53 11,0 1,2 1,55 1,35
M 6 0,143 6,4 14,0 1,5 2,0 1,7
M 8 0,31 8.4 18,0 2,0 2,6 2,24
M 10 0,65 10,5 23,0 2,5 32 2,8
M 12 1,24 13,0 29,0 3,0 3,95 3,43
M 14 2,16 15,0 35,0 3,5 4,65 4,04
M 16 3,04 17,0 39,0 4,0 5,25 4,58
M 18 3,89 19,0 42,0 4,5 5,8 5,08
M 20 4,88 21,0 45,0 5,0 6,4 5,6
M 22 6,35 23,0 49,0 5,5 7,05 6,15
M 24 9,29 25,0 56,0 6,0 7,75 6,77

& Wyroby ziaczne ze stali kwasoodpornej Y
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz
wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej

nity, nitonakretki

1505001 AG 014

DIN 6797— PN 82024 — PN 82023

A2

Norma Forma A Forma J Materiat
Forma A Forma J .
Podkfadka zagbkowana '"”—dei ‘g
d1 dla gwintu waga 100szt./kg d2 s
A J

2,2 M2 0,002 0,004 4,5 0,3

2,5 M23 0,003 0,004 5,0 0,4

2,7 M25 0,004 0,005 5,5 0,4

32 M3 0,005 0,005 6,0 0,4

3,7 M35 0,008 0,009 7,0 0,5

4,3 M4 0,010 0,010 8,0 0,5

5,1 M5 0,013 0,016 9,0 0,5

53 M5 0,018 0,020 10,0 0,6

6,4 M6 0,022 0,025 11,0 0,7

7,4 M7 0,030 0,035 12,5 0,8

8,2 M8 0,036 0,045 14,0 0,8

8.4 M3 0,045 0,055 15,0 0.8
10,5 M 10 0,08 0,09 18,0 0,9
13,0 M 12 0,10 0,12 20,5 1,0
15,0 M 14 0,16 0,19 24,0 1,0
17,0 M 16 0,20 0,24 26,0 1,2
19,0 M 18 0,35 0,37 30,0 1.4
21,0 M 20 0,38 0,41 33,0 14
23,0 M 22 0,50 0,60 36,0 L5
25,0 M 24 0,60 0,65 38,0 1,5
28,0 M 27 0,80 0,85 44,0 1,6
31,0 M 30 0,90 0,95 48,0 1,6

% Wyroby ztaczne ze stali kwasoodpornej ¥

68



TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz
wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej 1505001
nity, nitonakretki

DIN 6798 A2/A4

Norma Materiat
Forma A Forma J
Podktadka zgbkowana 62 a2 5
*

d1 dla gwintu waga 100szt./kg d2 s
2,2 M2 0,003 45 0,3
2,5 M2,3 0,004 5,0 0,4
2,7 M2,5 0,005 5,5 0,4
3,2 M3 0,006 6,0 0,4
3,7 M3,5 0,011 7,0 0,5
4,3 M 4 0,014 8,0 0,5
5,1 M5 0,023 9,0 0,5
53 M5 0,028 10,0 0,6
6,4 M 6 0,036 11,0 0,7
7,4 M7 0,050 12,5 0,8
8,2 M8 0,075 14,0 0,8
8,4 M8 0,080 15,0 0,8
10,5 M 10 0,125 18,0 0,9
13,0 M 12 0,16 20,5 1,0
15,0 M 14 0,23 24,0 1,0
17,0 M 16 0,29 26,0 1,2
19,0 M 18 0,50 30,0 1,4
21,0 M 20 0,60 33,0 1,4
23,0 M 22 0,75 36,0 1,5
25,0 M 24 0,80 38,0 1,5
28,0 M 27 1,20 44,0 1,6
31,0 M 30 1,40 48,0 1,6

DIN 6798 A2

Norma Materiat

Podktadka zagbkowana
Forma V
d1 dla gwintu waga 100szt./kg d2 s
3,2 M3 0,004 6,0 0,2
3,7 M 3,5 0,007 7,0 0,25
43 M 4 0,01 8,0 0,25
53 M5 0,02 9,8 0,3
6,4 M6 0,03 11,8 0,4
8,4 M3 0,05 15,3 0,4
10,5 M 10 0,10 19,0 0,5
13,0 M 12 0,15 23,0 0,5
17,0 M 16 0,23 30,2 0,6

% Wyroby ztaczne ze stali kwasoodpornej ¥
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz
wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej
nity, nitonakretki

DIN 6799 — PN 85112 1.4122

Norma Materiat

Pierscien zabezpieczajacy do
watéw

d2 waga 100szt./kg d3 a s
1,2 0,001 325 1,01 0,3
1,5 0,002 4,25 1,28 0,4
1,9 0,004 4,8 1,61 0,5
2,3 0,007 6,3 1,94 0,6
3,2 0,009 73 2,7 0,6
4 0,016 9,3 3,34 0,7
5 0,024 11,3 4,11 0,7
6 0,026 12,3 5,26 0,7
7 0,047 14,3 5,84 0,9
8 0,066 16,3 6,52 1,0
9 0,11 18,8 7,63 1,1

10 0,13 20,4 8,32 12
12 0,16 23,4 10,45 1,3
15 0,34 29,4 12,61 1,5
19 0,64 37,6 15,92 1,75
24 0,86 44,6 21,88 2,0

% Wyroby ztaczne ze stali kwasoodpornej ¥
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz

wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej ACO1E
nity, nitonakretki g
DIN 6885 A 1.4571
Norma Materiat
| i
Wpust pryzmatyczny I
~
& 'm
| i
| n | 4,0 | 5,0 6,0 7,0 8.0 8.0 | 9,0
b 4 5 6 8 10 12 14

waga 100szt./kg

100

110

|:| - brak w podstawowej ofercie

% Wyroby ztaczne ze stali kwasoodpornej ¥
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz
wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej
nity, nitonakretki

AG 014
ams

DIN 6912

A2/A4

Norma Materiat
Sruba z them imbusowym niskim dT i
i il | R | -
lk ; _u_i'_
< b >
—| k | > s
b 12,0 14,0 16,0 18,0 22,0 26,0 30,0 34,0 38,0 42,0 46,0 54,0
s 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 14,0 17,0 19,0
k 2,0 2,8 3,5 4,0 5,0 6,5 7,5 8,5 10,0 11,0 12,0 14,0
dk 5,5 7,0 8,5 10,0 13,0 16,0 18,0 20,67 23,67 27,0 30,0 36,0
d M M M M M M M M M M M M
3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24
waga 100szt./kg

100
110

120

130

140

150

|:| - brak w podstawowej ofercie A2 - tylko A2 A4 - tylko A4

% Wyroby ztaczne ze stali kwasoodpornej ¥
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz
wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej
nity, nitonakretki

DIN 6921 - ISO 4162 — PN 82247 A4
Norma Materiat
16° min.
Sruba z tbem szesciokatnym T 7
z kotnierzem do g o
l "
s
k |
dc 11,8 14,2 18,0 22,3
k 5,4 6,6 8,1 9,2
s 3,0 10,0 13,0 15,0
b 16,0 18,0 22,0 26,0
e 8,71 10,95 14,26 16,5
d M M M M
5 6 8 10
110
12
16
18
20
25
30
35
40
45
50
60
- brak w podstawowej ofercie
DIN 6923 — ISO 4161 — PN 82168 A2/A4
Norma Materiat

Nakretka szesciokatna z

. d; dc e
kotnierzem ' l
S
k-i

d de k e s
M 4 10,0 4,65 7,66 7,0
M 5 11,8 5,0 8,79 8,0
M 6 14,2 6,0 11,05 10,0
M 8 17,9 8,0 14,38 13,0
M10 21,8 10,0 16,64 15,0
M12 26,0 12,0 20,03 18,0

% Wyroby ztaczne ze stali kwasoodpornej ¥
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz
wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej

150 9001

nity, nitonakretki
ISO 7380 A2/A4
Norma Materiat
Wkret z tbem kulistym z f H

gniazdem szesciokatnym

t 1,04 1,3 1,56 2,08 2,60 3,12 4,16
s 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0
k 1,65 2,2 2,75 33 44 5,5 6,6
dk 5,7 7,6 9,5 10,5 14,0 17,5 21,0

% Wyroby ztaczne ze stali kwasoodpornej ¥
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz :
wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej 1505001 AC 014
nity, nitonakretki gl
DIN 7500 A2
Norma Materiat
Sruba wygniatajaca gwint do g -
gwintu metrycznego FormaC dkgstr—di o —§ ]
1 J |

Forma M

|:| - brak w podstawowej ofercie

% Wyroby ztaczne ze stali kwasoodpornej ¥
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz

150 8001 ACO1E
ams

wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej

nity, nitonakretki
DIN 7504 A2
Norma Materiat

Wkret samowiercacy do

aluminium

Forma N
dp 2.3 2,8 3,1 3,6 4,1
d 2,9 3.5 39 4,2 4,8

DIN 7504 A2

Norma Materiat

Wkret samowiercacy do

aluminium

Forma P

. dp 2,8 3,1 3,6 4,1
d 3,5 3,9 4,2 4,8

:l - brak w podstawowej ofercie
% Wyroby ztaczne ze stali kwasoodpornej §
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz
wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej
nity, nitonakretki

150 9001 AG 014
ams

DIN 7504 A2

Norma Materiat

Wkret samowiercacy do
aluminium

Forma K K-+

dc max 83 83 8,8 10,5 11,0 13,5
dp 2,8 3,1 3,6 4,1 4,8 58

s 5,5 5,5 7,0 8,0 8,0 10,0

e min 5,96 9,96 7,59 8,71 8,71 10,95
k max 34 3.4 4,1 4,3 54 59
¢ min 0,6 0,6 0,8 0,9 1,0 1,0

100

- brak w podstawowej ofercie

% Wyroby ztaczne ze stali kwasoodpornej ¥
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz
wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej

nity, nitonakretki

DIN 7504 ASI 410

Norma Materiat

Wkret samowiercacy do stali

Forma K
k-»je——
dc max 8,8 10,5 11,0
dp 3,6 4,1 48
s 7,0 8,0 8,0
e min 7,59 8,71 8,71
k max 4,1 43 5.4
¢ min 0,8 0,9 1,0
d 42 4,8 55
I 13
16
19
25
32
38

- brak w podstawowej ofercie

A2

Materiat

Podkitadka EPDM

d2 d1
12 4,8
14 4.8
14 5,3
16 6,2
16 6,7
19 53
19 6,7

% Wyroby ztaczne ze stali kwasoodpornej ¥
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz
wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej
nity, nitonakretki

1505001

DIN 7967 A2/A4

Norma Materiat

Nakretka zabezpieczajgca

waga

dla gwintu 100szt./kg d s e m ¢
M 4 0,02 3,5 7,0 8,1 2,5 0,3
M 5 0,03 45 8,0 9,2 2,5 0,4
M 6 0,04 5,3 10,0 11,5 3,0 0,4
M 8 0,09 6,9 13,0 15,0 3,5 0,5
M 10 0,14 8,6 17,0 19,6 4,0 0,5
M 12 0,19 10,4 19,0 21,9 4,5 0,6
M 16 0,34 14,1 24,0 27,7 5,0 0,7
M 20 0,58 17,6 30,0 34,6 6,0 0,8
M 24 0,95 21,0 36,0 41,6 7,0 0,9

% Wyroby ztaczne ze stali kwasoodpornej ¥
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz
wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej

nity, nitonakretki s’
DIN 7971 — ISO 1481 — PN 83106 A2
Norma Materiat
Blachowkret z tbem walcowym, ] W
z nacieciem ptaskim g 4
k I

dk max 4,2 5,6 6,9 7,5 8,2 9,5 10,8 12,5

n 0,6 0,8 1,0 1,0 1,2 1,2 1,6 1,6
k max 1,35 1,75 2,1 2,25 2,45 2,8 32 3,65

d 2,2 2,9 3,5 3,9 4,2 4,8 5,5 6,3

waga 100szt./kg
165 o002 004 008 009 010
95 003 005 00 ol0 012 020 023

13
16
19
22
25
32
38
45
50
60
70
80
920
100

- brak w podstawowej ofercie

% Wyroby ztaczne ze stali kwasoodpornej ¥
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz
wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej
nity, nitonakretki

AG 014
ams

DIN 7972 — ISO 1482 — PN 83102 A2

Norma

Materiat

Blachowkret z tbem stozkowym,
z nacieciem plaskim

dk max 43
n 0,6

k max 1,3
d 2,2

1 6,5 001 002 (008 ] 006
9.5 002 004 006 007 08 0l

13
16
19
22
25
32
38
45
50
60
70
80
920
100

5,5
0,8
1,7

2,9

- brak w podstawowej ofercie

6,8
1,0
2,1

3,5

75 8,1 9,5 10,8 12,4
1,0 1,2 12 1,6 1,6
2.3 2,5 3,0 3.4 3.8
3,9 4,2 4,8 5.5 6,3

waga 100szt./kg

% Wyroby ztaczne ze stali kwasoodpornej ¥
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz
wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej
nity, nitonakretki

AG 014
ams

DIN 7973 — ISO 1483 — PN 83104

Norma

A2

Materiat

Blachowkret z tbem soczewkowym,

z nacieciem plaskim

dk max 43 5,5
n 0,6 0,8

f 0,7 0,9

k max 1,3 1,7
d 2,2 2,9

100

- brak w podstawowej ofercie

6,8
1,0

2,1

7,5
1,0
13
2,3

3,9

waga 100szt./kg

16,5 [E00I ] 008 (006 ] 008

9,5
12
1,5
3,0

4,8

% Wyroby ztaczne ze stali kwasoodpornej ¥
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz
wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej
nity, nitonakretki

150 9001

AG 014
ams

DIN 7976 — ISO 1479 — PN 83101 A2
Norma Materiat
Blachowkret z tbem
szesciokatnym

s 32 5,0 5,5 7,0 7,0 8,0 8,0 10,0 13,0

k 1,3 1,5 2,3 2,3 2,8 3,0 4,0 4,8 5,8

e 3,38 5.4 5,96 7,59 7,59 8,71 8,71 10,95 14,26

d 2,2 2,9 3,5 3,9 4,2 48 5,5 6,3 8,0

|:| - brak w podstawowej ofercie

% Wyroby ztaczne ze stali kwasoodpornej ¥
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz

AT

150 9001 AG 014
ams

wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej
nity, nitonakretki
DIN 7981 - ISO 7049 — PN 83116 A2/A4
Norma Materiat
H - Phillips
Blachowkret z tbem walcowym,
z nacieciem krzyzowym d
k |
dk max 4,2 5,6 6,9 7,5 8,2 9,5 10,8 12,5
k max 1,8 2,2 2,6 2,8 3,05 3,55 3,95 4,55
d 2,2 2,9 3,5 39 4,2 4.8 5,5 6,3

waga 100szt./kg

|:| - brak w podstawowej ofercie _ - tylko A2

% Wyroby ztaczne ze stali kwasoodpornej ¥
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz

wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej 180 9001 AC 014
nity, nitonakretki g
DIN 7982 — ISO 7050 — PN 83114 A2/A4
Norma Materiat
H - Phillips
Blachowkret z tbem stozkowym, f
z nacieciem krzyzowym Cik
— k
|
dk max 4,3 5,5 6,8 7,5 8,1 9,5 10,8 12,4
k 1,3 1,7 2,1 23 2,5 3,0 34 3,8
d 2,2 2,9 3.5 39 4,2 4,8 5,5 6,3

waga 100szt./kg
165 001 003 004 006
95 002 004 005 007 08 012

13
16
19
22
25
32
38
45
50
55
60
70
80
920
100
120

- brak w podstawowej ofercie AT - tylko A2 [AZTN - tylko A4

% Wyroby ztaczne ze stali kwasoodpornej ¥

85



TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz
wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej

nity, nitonakretki sam ‘ams
DIN 7983 — ISO 7051 — PN 83115 A2/A4
Norma Materiat
H - Phillips

Blachowkret z tbem soczewkowym,
z nacieciem krzyzowym

dk max 43 5,5 6.8 7.5 8,1 9,5 10,8 124
f 0,7 0,9 1,2 1,3 1,4 L5 1,7 2,0

k 13 1,7 2,1 2,3 2,5 3,0 3.4 38

d 2,2 2,9 35 39 4,2 4,8 5,5 6,3

waga 100szt./kg

- brak w podstawowej ofercie AT - tylko A2

% Wyroby ztaczne ze stali kwasoodpornej ¥
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz
wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej
nity, nitonakretki

AG 014
ams

Norma Materiat
Sruba z tbem walcowym niskim,
z gniazdem szesciokatnym
S
b-1< 120 12,0 14,0 16,0 18,0 22,0 26,0 30,0 38,0 46,0
b-I> 130 - - - - - - - 44,0 52,0
t 1,5 2,3 2,7 3,0 3,8 4,5 5,0 5,5 7,5
s 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 7,0 8,0 12,0 14,0
k 2,0 2,8 35 4,0 5,0 6,0 7,0 9,0 11,0
dk 5,5 7,0 8,5 10,0 13,0 16,0 18,0 24,0 30,0
d M M M M M M M M M
3 4 5 6 8 10 12 16 20

100
110
120
130
140
150

|:| - brak w podstawowej ofercie AT - tylko A2 AT - tylko A4

% Wyroby ztaczne ze stali kwasoodpornej ¥
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz
wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej

nity, nitonakretki 150 500 Aco1e i
DIN 7985 - ISO 7045 — PN 82202 A2/A4
Norma Materiat
H - Phillips

Wkret z tbem walcowym,
z gniazdem krzyzowym

k 1,3 1,6 2,0 2,4 3,1 3,8 4,6 6,0

dk 3,2 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0 12,0 16,0

q M M M M M M M M
1,6 2 2,5 3 4 5 6 8

waga 100szt./kg

100

:l - brak w podstawowej ofercie A2 - tylko A2 A4 - tylko A4

% Wyroby ztaczne ze stali kwasoodpornej ¥
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz
wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej
nity, nitonakretki

AG 014
ams

DIN 7991 A2/A4

Norma Materiat
— K je—
Wkret z tbem stozkowym, T
. sy = 24 [}
z gniazdem szesciokatnym dy E4——-4-—-—- - d
4 b—s
- |
b- 1<120 12,0 14,0 16,0 18,0 22,0 26,0 30,0 38,0 46,0 54,0
b-1>130 - - - - 28,0 32,0 36,0 44,0 52,0 60,0
e 2,3 2,87 3,44 4,58 5,72 6,86 9,15 11,43 13,72 16,0
S 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0
k 1,7 2,3 2,8 3,3 4,4 5,5 6,5 7,5 8,5 14,0
dk 6,0 8,0 10,0 12,0 16,0 20,0 24,0 30,0 36,0 39,0
d M M M M M M M M M M
3 4 5 6 8 10 12 16 20 24
waga 100szt./kg

100
110
120
130
140
150
160
180
200

|| - brak w podstawowej ofercie AT - tylko A2 AT - tylko A4

% Wyroby ztaczne ze stali kwasoodpornej ¥
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz

wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej |souu1 AC 014
nity, nitonakretki g
DIN 7995 — PN 82504 A2/A4
Norma Materiat
Wkret do drewna z tbem aelf T o AT @ H- Phillips
soczewkowym, z gniazdem - A t ) Z- Pozidrive
krzyzowym f ! -
b 0,6l
f 0,75 0,9 1,0 1,1 1,25 1,5
k max 1,65 1,93 2,2 2,35 2,5 3,0
dk 5,6 6,5 7,5 8,3 9,2 11,0
d M M M M M M
3 3,5 4 4,5 5 6
waga 100szt./kg
112 007 o0 |

100
110
120

|| -brak w podstawowej ofercie AT - tylko A2 AT - tylko A4

% Wyroby ztaczne ze stali kwasoodpornej ¥
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz
wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej
nity, nitonakretki

150 9001

AG 014
ams

DIN 7996 — PN 82505 A2/A4
Norma Materiat
Wkret do drewna z tbem H- Phillips 4, ( =

kulistym, z gniazdem krzyzowym Z- Pozidrive

k 2,1 2,35
dk 6,0 7,0

M M
d 3 35

I12
16
20
25
30
35
40
45
50
60
65
70
80
90
100
110
120

- brak w podstawowej ofercie A2 - tylko A2

2,8
8,0

waga 100szt./kg

[NAEN - tylko A4

3,1
9,0

k

| H z
b 20,61
3,5 42
10,0 12,0
M M
5 6

% Wyroby ztaczne ze stali kwasoodpornej ¥
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz

wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej |sou1 AC 014
nity, nitonakretki o
DIN 7997 — PN 82503 A2/A4
Norma Materiat

H- Phillips
Z- Pozidrive

Wkret do drewna z tbhem a4
stozkowym, z gniazdem
krzyzowym

b 20,6l

k 1,65 1,93 2,2 2,35 2,5 3,0
dk 5,6 6,5 7,5 83 9,2 11,0

3 3,5 4 4,5 5 6

16
20
25
30
35
40
45
50
60
65
70
80
90
100
110
120

- brak w podstawowej ofercie A2 - tylko A2 A4 - tylko A4

% Wyroby ztaczne ze stali kwasoodpornej ¥
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz
wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej
nity, nitonakretki

DIN 9021 - 1SO 7093 — PN 82030 A2/A4

Norma Materiat

Podktadka szeroka 3d

dl dla gwintu waga 100szt./kg d2 h
2,2 M2 0,022 7,0 0,8
2,7 M2,5 0,028 8,0 0,8
3,2 M3 0,035 9,0 0,8
3,7 M35 0,053 11,0 0,8
4,3 M4 0,077 12,0 1,0
53 M5 0,15 15,0 1,2
6,4 M6 0,28 18,0 1,6
7,4 M7 0,53 22,0 2,0
8,4 M8 0,62 24,0 2,0
10,5 M 10 1,22 30,0 2,5
13,0 M 12 2,22 37,0 3,0
15,0 M 14 3,16 44,0 3,0
17,0 M 16 4,10 50,0 3,0
20,0 M 18 6,74 56,0 4,0
22,0 M 20 7,68 60,0 4,0
26,0 M 24 13,9 72,0 5,0
33,0 M 30 27,3 92,0 6,0
39,0 M 36 52,2 110,0 8,0

& Wyroby ziaczne ze stali kwasoodpornej Y
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz
wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej
nity, nitonakretki

DIN 11024 A4

Norma Materiat

Zatyczka sprezysta

d4

_ '

d1 lozvsaz%jkg a2 d3 1 4

2,5 0,59 9,0-11,2 2,25 42,0 20,0
3,2 0,99 11,2-14,0 2,8 48,0 20,0
4 1,89 14,0-20,0 3,6 64,0 20,0
5 3,54 20,0-26,0 4,5 80,0 25,0
6,3 6,18 26,0-34,0 5,6 97,0 25,0
7 9,7 34,0-45,0 6,3 125,0 30,0
8,0 13,4 45,0-56,0 7,0 150,0 30,0

DIN 32501 A2

Norma Materiat

Kotek do zgrzewania, z gwintem
zewnetrznym

d2 4,5 5,5 6,5 7,5 9,0

- brak w podstawowej ofercie

% Wyroby ztaczne ze stali kwasoodpornej ¥

94



TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz
wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej
nity, nitonakretki

1509001

DIN 80701 A4

Norma Materiat

Nakretka dociskowa

d 1 h1 h2 d1
M 16 240,0 25,0 75,0 40,0
M 20 240,0 25,0 75,0 40,0
M 24 240,0 25,0 75,0 40,0
DIN 80704 A4
Norma Materiat

d3

—

Nakretka palgkowa

=
h @ b
}
£) \ ¥
m ‘
¥
d1 a b ¢ d2 d3 d4 h m
M 6* 15,0 14,0 25,0 14,0 11,5 5,0 28,0 8,0
M 8* 20,0 18,0 32,0 18,0 15,0 6,5 36,0 10,0
M 10* 25,0 23,0 42,0 23,0 18,0 8,0 50,0 12,0
M12 27,0 27,0 48,0 24,0 20,0 10,0 52,0 15,0
M 16 29,0 32,0 56,0 30,0 24,0 12,0 59,0 18,0
M 20 32,0 36,0 64,0 36,0 28,0 13,0 66,0 21,0
M 24 36,0 45,0 75,0 45,0 36,0 14,0 76,0 25,0

* - brak w podstawowej ofercie

% Wyroby ztaczne ze stali kwasoodpornej ¥
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz .
wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej 508001 Acol4
nity, nitonakretki i

A4

Materiat
Lina konstrukcyjna 1 x 19
éred(l:ril?:ll)liny obliczeniowa sila zrywajaca w kW minimalna sila zrywajaca w kW
1 0,937 0,825
1,5 2,11 1,86
2 3,75 33
2,5 5,86 5,15
3 8,43 7,42
4 15 13,2
5 23,4 20,6
6 33,7 29,7
7 45,9 40,4
8 60 52,8
10 93,7 82,8
12 135 119
14 184 162
16 240 211

A4

Materiat

Lina konstrukcyjna 7 x 7

Srednica liny

(mm) obliczeniowa sila zrywajaca w kW minimalna sila zrywajaca w kW
1 0,71 0,63
1,5 1,62 1,42
2 2,7 2,26
2,5 4,5 3,95
3 6,03 5,05
4 10,8 8,98
5 16,8 14
6 242 20,3
7 33 27,6
8 43 36,1

10 67,2 56,3

% Wyroby ztaczne ze stali kwasoodpornej ¥
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz
wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej
nity, nitonakretki

1505001

A4

Materiat

Lina konstrukcyjna 7 x 19

Srednica liny

(mm) obliczeniowa sila zrywajaca w kW minimalna sila zrywajaca w kW
2 2,65 2,33
2,5 4,17 3,66
3 5,84 4,66
4 10,4 8,34
5 16,3 13
6 23,4 18,7
7 319 25,5
8 41,7 333

10 65,7 52,1

12 93,7 75

14 12,8 102

A4

Materiat

Lina konstrukcyjna 7 x 7
w powloce PCV

Srednica liny

(mm) kolor
4,0/6,0 bialy
4,0/7,0 biaty

& Wyroby ziaczne ze stali kwasoodpornej Y
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz
wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej

AT

150 9001

AG 014
ams

nity, nitonakretki
A2
Materiat
Z - Pozidrive
Wkret do drewna z them
walcowym, z gniazdem dk
krzyzowym
le
. dk 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 12,0
d 3 3,5 4 4,5 5 6

100

110

120

130

140

150

160

180

200

|:| - brak w podstawowej ofercie

AN - tylko A2

[NAZIN - tylko A4

% Wyroby ztaczne ze stali kwasoodpornej ¥
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz
wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej

ISOUEH AC 014 g
nity, nitonakretki g
A2
Materiat
Z - Pozidrive
Wkret do drewna z them
soczewkowym, z gniazdem d
krzyzowym
< |
. dk | 6,0 7,0 8,0 9,0 \ 10,0 12,0
d 3 35 4 4,5 5 6

100
110
120
130
140
150
160
180
200

|:| - brak w podstawowej ofercie

% Wyroby ztaczne ze stali kwasoodpornej ¥
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz
wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej

ISOUIH AC 01 g
nity, nitonakretki g
A2/A4
Materiat
Z - Pozidrive
Wkret do drewna z them
stozkowym, z gniazdem
krzyzowym
|
. dk | 6,0 7,0 8,0 9,0 | 10,0 12,0
d 3 3,5 4 4,5 5 6

100
110
120
130
140
150
160
180
200

|:| - brak w podstawowej ofercie AT - tylko A2

% Wyroby ztaczne ze stali kwasood pornej ¥
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz

150 9001

wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej R
nity, nitonakretki g
A2/A4
Materiat
S =
Blachowkret z tbem walcowym, -
. s = =
z gniazdem szesciokatnym i =4 d
K
dk max 8,5 10,0 10,0
k max 5,0 6,0 6,0
t min 2,5 3,0 3,0
S 4,0 5,0 5,0
d 4.8 5,5 6,3

|| -brak w podstawowej ofercie A - tylko A2

% Wyroby ztaczne ze stali kwasood pornej ¥
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz
wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej

nity, nitonakretki

AG 014
ams

A4

Materiat

Sruba fasadowa z podktadka

EPDM

Eﬂl_—_mmmd Forma A

{ﬁ]l:mnmmd Forma BZ

3/8”

6,5

% Wyroby ztaczne ze stali kwasood pornej ¥
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TECH=STHL =.C.

Dariusz Miynarczyk, Andrzej Nieckarz

wyroby zfqgczne ze stali nierdzewnej 180 9001 R
nity, nitonakretki gl
Materiat

Wkret do metalu z them
grzybkowym, z nacieciem

ptaskim
dk 7,3 10,0 12,5 15,0 20,0
k 2 2,2 2,7 33 4.4
n 0,8 1,0 1,2 1,6 2,0
t 0,95 0,96 1,2 1,44 1,92
ai M M M M M
3 4 5 6 8

100

120

|:| - brak w podstawowej ofercie

% Wyroby ztaczne ze stali kwasood pornej ¥
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